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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Сборник «Бумага и бумажные изделия» содержит стандарты, 
утвержденные до 1 июля 1986 г.

В стандарты внесены все изменения, принятые до указанного 
срока. Около номера стандарта, в который внесено изменение, стоит 
знак *.

Текущая информация о вновь утвержденных и пересмотренных 
стандартах, а также о принятых к ним изменениях публикуется в 
выпускаемом ежемесячно информационном указателе «Государст
венные стандарты СССР».
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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н  Д А Р Т  С О Ю  З А  С С Р

БУМАГА ПРОМОКАТЕЛЬНАЯ 

Технические условия

Blotting paper. Specifications

ОКП 54 3934

гост
6 2 4 6 -8 2

Взамен
ГОСТ 6246—71

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 декабря 
1982 г. № 4982 срок действия установлен

с 01,01.84 
до 01.01.89

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на промокательную 
бумагу, предназначенную для осушения чернил при письме.

1. РАЗМЕРЫ

1.1. Бумага должна выпускаться в рулонах шириной 350, 420 
и 840 мм.

По согласованию с потребителем допускается из отовлять 
бумагу в рулонах другой ширины. Предельные отклонения по 
ширине рулона не должны превышать ± 2  мм.

1.2. Диаметр рулона устайавливается по согласованию с по
требителем.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Бумага должна быть изготовлена в соответствии с требо
ваниями настоящего стандарта по технологическим регламентам, 
утвержденным в установленном порядке.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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2.2. Показатели качества бумаги должны соответствовать нор
мам, указанным в таблице.

Наименование показателя Норма Метод испытания

1. Состав по волокну, %: По ГОСТ 7500—85
целлюлоза сульфитная или сульфатная 

беленая облагороженная с массовой долей 
а-целлюлозы не менее 90 %, не менее 50

целлюлоза сульфатная беленая из лист
венной древесины, не более 50

2. Масса бумаги площадью 1 м2, г 62=£3 По ГОСТ 13199—67
3. Разрывная длина в машинном на

правлении, м, не менее 1300 По ГОСТ 13525.1—79
4. Поверхностная впитываемость (время 

впитывания капли воды), с, не более 5 ,0 По ГОСТ 12603—67
5. Влажность, % 7±1 По ГОСТ 13525.19—71

П р и м е ч а н и я :
1. Допускается применять в композиции бумаги другие виды беленой цел

люлозы в различных соотношениях при условии сохранения требований настоя
щего стандарта.

2. Допускается по согласованию с потребителем выпуск бумага меньшей 
массы 1 м2.

2.3. Цвет бумаги устанавливается по согласованию с потреби
телем.

2.4. Бумага не должна иметь складок, морщин, пятен, проко
лов, металлических и минеральных включений, видимых невоору
женным глазом, а также включений волокнистого характера пло
щадью, превышающей 3,0 мм2.

Малозаметные складки, морщины, пятна, которые не могут 
быть обнаружены в процессе перемотки, допускаются, если пока
затель этих внутрирулонн-ых дефектов, определенный по ГОСТ 
13525.5—68, не превышает 1%.

2.5. Намотка бумаги должна быть равномерной по всей шири
не рулона.

2.6. Обрез кромок должен быть ровным, без надрывов.
2.7. Концы полотна бумаги в местах обрывов должны быть 

склеены, при этом не допускается склеивание смежных слоев.
Места склеек должны быть отмечены цветными сигналами, 

видимыми с торца рулона.
Число склеек в рулоне бумаги не должно превышать трех.
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3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Определение партии бумаги и объем выборок — по ГОСТ 
8047—78.

3.2. При получении неудовлетворительных результатов испы- 
таний хотя бы по одному из показателей по нему проводят по
вторные испытания на удвоенной выборке. Результаты повторных 
испытаний распространяются на всю партию.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Отбор проб и подготовка образцов к испытаниям — по 
ГОСТ 8047—78.

4.2. Кондиционирование образцов бумаги перед испытаниями 
и испытания должны проводиться по ГОСТ 13523—78 при отно
сительной влажности воздуха (50± 2)%  и температуре (2 3 + 2 ) °С.

Продолжительность кондиционирования — не менее 2 ч.
4.3. Определение ширины рулона — по ГОСТ 21102—80.

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Упаковка и маркировка бумаги — по ГОСТ 1641— 75.
5.2. Бумага долж на транспортироваться в крытых транспорт

ных средствах всеми видами транспорта в соответствии с прави
лами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

5.3. Бумага долж на храниться в крытых складах.
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