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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Система показателей качества продукции

ДРЕВЕСИНА СЛОИСТАЯ КЛЕЕНАЯ

Номенклатура показателей

System of product quality indices* Glued plywood. 
Nomenclature of indices

ГОСТ
4.402—85

ОКСТУ 5500

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 декабря 
1985 г. № 4427 срок действия установлен

с 01,01.87 
до 01.01.92

Настоящий стандарт устанавливает номенклатуру основных 
показателей качества шпона и слоистой клееной древесины, вклю
чаемых в ТЗ  на Н И Р  по определению перспектив развития этой 
продукции, государственные стандарты с перспективными требо
ваниями, а также в разрабатываемые и пересматриваемые стан
дарты на продукцию, технические условия (Т У ) и карты техни
ческого уровня и качества продукции (К У ).

Коды продукции по О К П : 55 1100, 55 1200, 55 1300, 55 1400, 
55 1500, 55 1600, 55 1800, 55 2100, 55 2200, 55 3200, 55 4100.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СЛОИСТОЙ КЛЕЕНОЙ
ДРЕВЕСИНЫ

1.1. Номенклатура показателей качества слоистой клееной 
древесины приведена в табл. 1.

Издание официальное Перепечатка аоспреи|еиа
©  Издательство стандартов, 1986



Стр. 2 ГОСТ 4.402—85

Т  а б  л  и д  а 1

Наименование показателя качества
Обозначение
показателя
■качества

Наименование характери
зуемого свойства

1. П О К А З А Т Е Л И  Н А З Н А Ч Е Н И Я

1.1. П р ед ел  прочности при скалы 
вании по клеевом у слою , М П а
(кгс/см 2) : (Г О С Т  9624— 72)

1.1.1. П осле  вымачивания в течение 
24 ч

1.1.2. В сухом  состоянии
1.1.3. П осле  кипячения в воде в 

течение 1 ч
1.2. П р едел  прочности при растя

ж ении, М П а  (кгс/см2) (Г О С Т
9622—  72)

1.3. П р едел  прочности при стати
ческом  изгибе, М П а  (кгс/см2) (Г О С Т  
9625— 72)

1.4. П р едел  прочности при сж атии 
в д оль  волокон , М П а  (кгс/см2) (Г О С Т
9623—  72)

1 5. У дарная  вязкость при изгибе 
в д о ль  волокон  наруж ного  слоя , 
к Д ж / м 2 (Г О С Т  9626— 75)

1 6. Твер дость  торцовой поверхно
сти, М П а  (кге/мм2)  (Г О С Т  9627.1— 75)

I 7. П лотность, кг/м3 (г  /см3) 
(Г О С Т  9621— 72)

1.8. Влаж ность, % (Г О С Т  9621— 72)
1.9. Светостойкость, б а л л  (Г О С Т  

14614— 69)

1.10 Теплостойкость, ч (Г О С Т
9627.2—  75)

1.11. М аслостойкость, ч (Г О С Т
9627.3—  75)

1.12 В одопоглощ ение за 24 ч, % 
(Г О С Т  9621— 72)

1.13. П редельн ое  водопоглощ ение,
% (Г О С Т  9621— 72)

1.14. П редельное объем ное р а зб у 
хание, % (Г О С Т  9621— 72)

1.15. В одостойкость (Г О С Т
14614— 69)

1.16. У д ел ь н о е  поверхностное соп 
ротивление, Ом (Г О С Т  6433.2— 71)

1.17. Тангенс у гла  диэлектрических 
потерь при частоте 50 Г ц  (Г О С Т
6433.4—  71 )

1.18. Д иэлектрическая проницае
м ость  при частоте 50 Гц  (Г О С Т
6433.4—  П )

1Л9. Испы тание напряж ением, 
к В Эфф (Г О С Т  6433.3— 71)
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ГОСТ 4.402—85 Стр. 3

Продолжение табл. 1

Наименование показателя» качества
Обозначение
показателя
качества

Наименование характери
зуемого свойства

1.20. Пороки древесины (ГОСТ  
2140— 81)

— —

*1.21. Прочность склеивания обли 
цовочного покрытия (Г О С Т  
14614— 69)

2. П О К А З А Т Е Л И  П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О Г О  И С П О Л Н Е Н И Я

2.1. Предельные отклонения от но
минальных размеров по длине, ши
рине, толщине, мм (Г О С Т  9620— 72)

А/, М ,  As Точность и зготовле
ния

2.2. Косина листа или плиты, мм 
(Г О С Т  15812— 80)

Т о  ж е

2.3. Окраска от м еталла , % (Г О С Т  
2977— 82)

—■ Качество и зготовле
ния

2.4. Просачивание клея, % (Г О С Т  
15812— 80)

— Т о  ж е

2.5. Параметр ш ероховатости по
верхности, мкм (Г О С Т  15612— 85)

Rm Качество поверхности

3. П О К А З А Т Е Л И  Т Е Х Н О Л О Г И Ч Н О С Т И

ЗЛ. Трудоем кость изготовления, 
чел. ч/м3

3.2. Удельны й  расход  сырья, м3/м3

3.3. У дельны й  расход  электроэнер
гии, кВт-ч/м3

3.4. У дельны й  расход  пара, Гкал/м3

Гр Затраты  на изготов
ление

Экономичность по рас
х о д у  сырья

Экономичность по рас
ходу  электроэнергии

Экономичность по рас
ходу пара

4. П А Т Е Н Т Н О -П Р А В О В Ы Е  П О К А З А Т Е Л И

4.1. П оказатель  патентной чистоты | Ппч I
4.2. П оказатель  патентной защ иты  | Пп3 |

5. Э К О Л О Г И Ч Е С К И Е  П О К А З А Т Е Л И

5. Г *  Содерж ание свободного  фор- I —  I Вредное воздействие
м альдегида, мг I | на окруж аю щ ую  среду

П р и м е ч а н и е .  П оказатель  5.1* является перспективным и становится о б я 
зательны м  для  включения в нормативно-техническую документацию  после у т 
верж дения метода его  определения.

Алф авитны й перечень показателей качества слоистой клееной 
древесины приведен в справочном приложении.

Основные показатели  выделены полужирным шрифтом.



Т а б л и ц а  2

Наименование подгрупп слоистой клееной древесины
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1.1.1 + + __ + __ + __ __ __ __ __ .
1.1.2 + + + — — — + + + + + — — +
1.1.3 + + — — + — — — — — — —- —
1.2 — — — — + — — + — ± ±: — —. —
1.3
1.4
1.5

— — — — „ + + —. ч-
+
+

— чt ± — — +
— — — — — + + ч** — — —

1.6 — — — — — — — — — Ч* — —. —
1.7 — — — — + + + + + + — —. —
1.8 + + + + + + + + + 4* + + +
1.9 — — — ■+- — — — — — —, — — —
1.10
1.11
1.12

— — — + — — — — — +
+
+

—, — ■— —

■— ± — ■— —
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Продолжение табл. И

Н о м е р  п о 
к а з а т е л я  
к а ч е с т в а  

п о  т а б л .  1
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1.19 _ „ IL ......... .. 1 ,L ■ L ± Г|Г .... _ .

1.20 ± ± Ч- ± d t ± ± ± ± ± ± ± d t

1.21 — — — +  ■ — — — — — — — — — —.
2.1 + + + + + + + + + + + + + +
2.2 4 “ + + + “Г ± ± 4~ + + + + +
2.3 ч~ ± ± — — ± — — + + + + + —

2.4 d t н- -h — — •+* ч- — + + + + —
2.5 ~ь + + — + + + — — — — ** +
3.1 db ± + + ± Ч- + ± Hr ч~ ч~ + +
3.2 ч~ + + + ± ч** + ± ± ± ± + +
3.3 чн ± + + + ± ± + ч* ч~ + 4~
3.4 ч- ч- + + + ч- ± + ч~ ч~ 4- ± + +
4.1 + + + + + + "Ь + + + + + +
4.2 + + + + + + + + + + + + + +
5.1* МП || Ч — , — — “ *** — — — — — , —

П р и м е ч а н и я :
1. В таблице знак « + » означает применяемость, знак «—» — неприменяемость соответствующих показателей ка

чества продукции; знак «±» означает ограниченную применяемость (в зависимости от назначения продукции);
2. 5.1 «*» — показатель перспективный и становится обязательным после утверждения .метода его определения.
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Стр. 6 ГОСТ 4.402—85

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СЛОИСТОЙ ДРЕВЕСИНЫ

2.1. П е р е ч е н ь  о сн о в н ы х  п о к а з а т е л е й  к а ч е с т в а : 
п р е д е л  п р о ч н ости  п ри  с к а л ы в а н и и  п о  к л е е в о м у  с л о ю ;  
п р е д е л  п р о ч н ости  п ри  с т а т и ч е с к о м  и з ги б е ;
п р е д е л  п р о ч н ости  при  р а с т я ж е н и и ;
п р е д е л  п р о ч н ости  п ри  сж а т и и  в д о л ь  в о л о к о н ;
у д а р н а я  в я зк о ст ь  при  и з ги б е  в д о л ь  в о л о к о н  н а р у ж н о г о  с л о я ;
т в е р д о с т ь  т о р ц о в о й  п о в ер х н о ст и ;
п л о т н о с т ь ;
в л а ж н о с т ь ;
т е п л о с т о й к о с т ь ;
м а с л  о с т о й к о с т ь ;
п о р о к и  д р ев еси н ы ;
п р е д е л ь н ы е  о т к ло н е н и я  о т  н о м и н а л ь н ы х  р а з м е р о в  п о  д л и н е ,  

ш и р и н е  и т о л щ и н е ;
п а р а м е т р  ш е р о х о в а т о с т и  п о в е р х н о с т и .
2.2. П р и м е н я е м о с т ь  п о к а з а т е л е й  к а ч е с т в а  п о  п о д г р у п п а м  с л о и 

с т о й  к л е е н о й  д р ев еси н ы  п р и в ед ен а  в т а б л .  2.
2.3. П р и м е н я е м о с т ь  п о к а з а т е л е й  к а ч е с т в а  с л о и с т о й  к л е е н о й  

д р е в е с и н ы , в к л ю ч а е м ы х  в Т З  на  Н И Р  п о  о п р е д е л е н и ю  п е р с п е к т и в  
р а зв и т и я  п р о д ук ц и и , в г о с у д а р с т в е н н ы е  с т а н д а р т ы  с  п е р с п е к т и в 
н ы м и  т р е б о в а н и я м и  (Г О С Т  О Т Т ) ,  в р а з р а б а т ы в а е м ы е  и  п е р е с м а т 
р и в а е м ы е  с т а н д а р т ы  на  п р о д у к ц и ю , т е х н и ч е с к и е  у с л о в и я  ( Т У ) ,  
к а р т ы  т е х н и ч е с к о го  ур о в н я  и к а ч е с т в а  п р о д у к ц и и  ( К У )  п р и в е д е 
ны  в т а б л .  3.

Т а б л и ц а  3

Области применения показателя
Номер показа
теля по табл. 1 ТЗ на НИР, 

ГОСТ ОТТ
Стандарты 

(кроме 
ГОСТ ОТТ)

ТУ КУ

Ф А Н ЕРА  Б Е Р Е З О В А Я  Д Л Я  Э К С П О Р Т А

1Л Л + + +
1.1.2 + + +
1.1.3 + + +
1.8 + + +
1.20 ± ± —
2.1 + + нh +
2.2 — + нь —

2.4 — нн -+• — .
2.5 + + + +
3.1 — — db
3.2 — —
3.3 — — db
3.4 — —
4.1 — — JL.]
4.2 — — +
5.1* — + +

—



ГОСТ 4.402—85 Стр. 7

Продолжение табл. 5

Области применения показателя
Номер показа
теля по табл. 1 ТЗ на НИР, 

ГОСТ ОТТ
Стандарты 

(кроме 
ГОСТ ОТТ)

ТУ КУ

1.1.1 +

ФАНЕРА
+ + +

1.1.2 + + + +
1.1.3 + + 4- +
1.8 + + + +
1.20 ч- +
2.1 + + + +
2.2 — 4* + —

2.4 — + 4 - —

2.5 + + + +
3.1 — — — ib
3.2 — -- ___ rh
3.3 — — —

3.4 — — ___ ч-
4.1 + + + 4-
4.2 — — — +

ФАНЕРА, ОБЛИЦОВАННАЯ СТРОГАНЫМ ШПОНОМ
1.1.2 + + + +
1.8 + + + +
1.20 ± ~ь —

2.1 + + +
2.2 + +
2.3 — + + —

2.4 — + + —

2.5 + + + +
3.1 —- — — +
3.2 — — — 4*
3.3 — — — +
3.4 — — — +
4.1 — — — +
4.2

ФАНЕ1>А ДЕКОРАТЙ1*НАЯ
+

1.1.1 + + + +
1.8 + + + +
1.9 ± *+* —
1.10 — + + —
1.15 — + —
1.20 -4- ч- —

1.21 — + + —
2.1 + + + +
2.2 — + + —
2.5 + + + +
3.1 — — — +
3.2 — — — 4"
3.3 — — — +
3.4 — —. — +
4.1 — —- — 4*
4,2 — — — 4 -
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Продолжение табл. 3

Области применения показателя
Номер показа
теля по табл. 1 ТЗ на НИР, 

ГОСТ ОТТ
Стандарты 

(кроме 
ГОСТ ОТТ)

ТУ КУ

1.1.3 
1.2
1.3
1.7
1.8 
1.20 
2.1 
2.2
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2

1. 1.2
1.1.3
1.2
1.8
1.20
2.1
2.2 -
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2

1.1.1
1.3 
1.5
1.7
1.8 
1.20 
2.1 
2.2
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4

ФАНЕРА БАКЕЛИЗИРОВАННАЯ
4* + +
4- ± ±
+ ± ч-
4- 4~ +
+ + +
ч- ч- ч-
+ + +

—
+ +

ФАНЕРА БЕ1?ЕЗОВАЯ АВИ/ЩИОННАЯ
+ + +
4" + +
+ + +
4- + +
± ±
4“ 4" 4*
— + +— + +
— 4" +
4- + +

— —
—

ПЛИТЫ ФАНЕРНЫЕ
+
+

+
+
±
+

+

4~
+
±
+
+

+
4~
+
+

+
+
±
+
+±:
+
4*
+
4~

+
 -н +

I+
+

 | +
 I +

 I 
4

"+
4

"4
" I 4* I 

I 
I 4

“ 4
 +1 *н +i 

I 4
" 

Н—
Ь- +1Ч

—
Ь

 I +
 I 

I +
*н

 +1 +1 +1
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Продолжение табл. 3
Области применения показателя

Номер показа
теля по табл. I ТЗ на НИР, 

ГОСТ ОТТ
Стандарты 

(кроме 
ГОСТ ОТТ)

ТУ КУ

4 Л _ _ _ +
4.2 — — — 4-

ПЛИТЫ ФАНЕРНЫЕ КЛИНОВИДНЫЕ ДЛЯ ПОГОНЯЛОК ТКАЦКИХ
СТАНКОВ

U .2 + + ч- +
1.5 + + + +
1.7 + + + +
1.8 + + + +
1.20 ч- dr *t* —

2.1 + + + +
2.2 —

+ +
2.5 + + + +
3.1 — — — +
3.2 — — —

+
3.3 — — — +
3.4 — — —

+
4.1 — — — +
4.2 — — — +

ПЛАСТИКИ ДРЕВЕСНЫЕ СЛОИСТЫЕ МАРКИ ДСП-Б-а
1Л .2 + + + +
1.2 + + + ±.
1.3 + ч- ч-
1.4 + + + +
1.5 + + + +
1.7 + + + +
1.8 + + + +
1.20 ч- ч- ч- —
2.1 + + + +
2.2 —

+ +
3.1 — — ±:
3.2 — — — Ч;
3.3 — — — Ч;
3.4 — ___ -— ч-
4.1 — — —

+
4.2 — — — +

ПЛАСТИКИ ДРЕВЕСНЫЕ СЛОИСТЫЕ МАРКИ ДСП-Б-т
1 Л.2 
1.5
1.7
1.8 
1,20
2.1
2.2 
ЗЛ
3.2
3.3

+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
ч~ ч- ч-
+ + +
— + +

— — —

+
+
+
+

+
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Продолжение табл. 3

Номер показа
теля по табл. I

Области применения показателя

ТЗ на НИР, 
ГОСТ ОТТ

Стандарты 
{кроме 

ГОСТ ОТТ)
ТУ КУ

3.4 _ - 4-

4.1 + + + +
4.2 — — — +

ПЛАСТИКИ ДРЕВЕСНЫЕ СЛОИСТЫЕ МАРОК ДСП-Б-э и ДСП-В-э
1.1.2 + + + +
1.2 ± ± 4- +
1.3 -4- 4- +
1.4 + + + +
1.5 + + + +
1.6 + + + +
1.7 + + + +
1.8 + + + +
1.10 + + + — .
1.11 + + + —
1.12 + + +
1.16 — 4^ ±
1.17 — ± ± г
1.18 — ± 4=
1.19 — ± ±
1.20 4- Hh 4- —

2.1 + + + +
2.2 — + +
3.1 — — . — . ±:
3.2 — — — .
3.3 — — — 4г
3.4 — — — 4-
4.1 — — — +
4.2 — — — +
ПЛАСТИКИ ДРЕВЕСНЫЕ СЛОИСТЫЕ МАРОК ДСП-A, ДСП-Б, 

ДСП-Б-о, ДСП-Б-м, ДСП-В, ДСП-В-м, ДСП-Г, ДСП-Г-м
1.1.2 + + + +1.2 4: ± rb
1.3 4ь dt dr
1.4 4- 4— 4- 4-

1.5 + + + +
1.6 + 4- 4- 4-
1.7 + + + +
1.8 + + + +
1.12 — ± ±
1.13 — 4- zt rfc
1.14 — 4- dr ±
1.20 4 - 4- 4- ___

2.1 + + + +
2.2 — + +
3.1 — — — ±
3.2 — — — dr
3.3 — — — dr
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Продолжение табл. 3

Номер показа
теля по табл. 1

Области применения показателя

Т 3 на Н И Р, 
ГОСТ ОТТ

Стандарты 
(кроме 

ГОСТ ОТТ)
Т У К У

3.4 _ ч~

4.1 — — — +
4.2 — — — +

1.8
1.20
2.1
2.2
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2

+

+

+

ШПОН ЛУЩЕНЫЙ
+

ШПОН СТРОГАНЫЙ

ПЛИТЫ СТОЛЯРНЫЕ

+
±
+

i

1.8 + + +
1.20 ч- ± ч-

2.1 + +
2.2 +
2.3 — +
2.5 + +
3.1 —

3.2 — —

3.3 — —

3.4 — —

4.1 — —

4.2 — —

1.1.2 +
1.3 +
1.8 +
1.20 -4" ± Ч -
2.1 + +
2.2 +
2.5 + +
3.1 —

3.2 —

3.3 —

3.4 
4 11 Л
4.2 —

+

+

+

+

+
+
+

+

П р и м е ч а н и е .  В таблице знак « + »  означает применяемость, знак «—» —  
неприменяемость соответствую щ их показателей качества продукции; знак « ± »  
означает ограниченную применяемость в зависимости от назначения продукции;

5.1. «*» —  показатель перспективный и становится обязательным после у т 
верж дения м етода его определения.
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2.4. Д опускается  по со гласовани ю  м еж д у  заказчи к ом  и р а зр а 
ботчиком  применять отдельны е показатели , не устан овлен н ы е н а 
стоящ им  стандартом , но отраж аю щ ие специф ику конкретны х ви
д ов  продукции.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СЛОИСТОЙ КЛЕЕНОЙ
ДРЕВЕСИНЫ

В л аж ность 1.8
В одопоглощ ение- за  24 ч 1.12г
В од оп оглощ ен и е  п редельное 1.13
В од остой к ость  1Л Ь
Вязкость удар ная  при изгибе вдоль волокон наруж ного слоя 1.5
И спы тание напряж ением  1 .Ю
К осина ли ста  или  плиты  2.2
М аслостойкость 1.11
О бъем н ое  р азбухан и е предельн ое  1 .14
О краска от  м ета лла  2 .3
О тклонение от номинальных разм еров по длине, ширине, толщ ине пре
дел ьное 2.1
П арам етр ш ероховатости  поверхности 2.5
П лотность 1.7
П о к а за те ль  патентной защ иты  4.2
П о к а за те ль  патентной чистоты  4.1
Пороки древесины  1.20
П рон и ц аем ость  диэлектрическая при частоте 50 Гц 1 .IB-
П редел прочности при растяж ении  1.2
П редел прочности при сж ати и  вдоль волокон 1.4
П редел прочности при скалы вании по клеевому слою 1.1
П редел прочности при скалы вании по клеевому слою в сухом  состоянии 1.1 2 
П редел прочности при скалы вании по клеевому слою после вы мачива
ния в течение 24 ч 1.1.1
П редел прочности при скалы вании по клеевому слою после кипячения 
в воде в течение 1 ч  1.1.3
П редел прочности при статическом  изгибе 1.3
П росачивание клея 2.4
П рочность склеивания облицовочного покрытия 1.21
Р а сх о д  пара удельны й 3.4
Р а сх о д  сырья удельны й 3.2
Р а сх о д  электроэнергии удельны й 3.3
С ветостойкость 1.9
С одер ж ан и е св ободн ого  ф орм альдегида 5.1
С опротивление поверхностное удел ьное 1.1В
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 50 Гц 1.17
Т вердость торцовой поверхности 1.6
Теплостойкость 1 .1 0
Т рудоем кость изготовления 3.1
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