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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й

БУМАГА ЧЕРТЕЖНАЯ

Технические условия

Design paper.
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2.5. Обрез кромок бумаги должен быть ровным и чистым.
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Перед упаковыванием в кипы бумага должна завертываться в пачки по 50 и 100 листов. По 
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