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С. 4 ГОСТ 3 2 7 6 -8 9

3.6.3. Проведение испытания
3.6.3.1. Пробу смазки берут массой не более 100 г с погрешностью не более 0,05 г, помещают 

в стакан и разбавляют бензином или нефрасом, подогретым до температуры 70 °С.
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3.6.4.4. Воспроизводимость

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294824/4294824626.htm

