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ГОСТ 28734-90

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

БРУСКИ АБРАЗИВНЫЕ 
ЭЛЬБОРОВЫЕ

ТИПЫ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

г

СТАНДАРТИНФОРМ
М о с к в а

французский кружево

http://www.kruzhevo-len.ru/tkan-mernoe-kruzhevo.html


УДК 621.922.34:006.354 Группа Г25

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

БРУСКИ АБРАЗИВНЫ Е ЭЛ ЬБОРОВЫ Е

Типы и размеры ГОСТ
28734-90

Elbor abrasive stones.
Types and dimensions.

MKC 25.100.70 
ОКП 39 7700

Дата введения 01.07.91

Настоящий стандарт распространяется на абразивные эльборовые бруски на керамической 
связке, изготовляемые для нужд народного хозяйства и экспорта. Требования стандарта являются 
обязательными.

1. ТИ ПЫ

1.1. Бруски должны изготовляться типов:
1 — прямоугольные;
2 — треугольные;
3 — полукруглые;
4 — с вогнутым профилем.

2. РАЗМ ЕРЫ

2.1. Размеры брусков должны соответствовать указанным на черт. 1—5 и в табл. 1—5.
Т и п  1

Исполнение 1

(/SJ*

* Размер обеспечивается инструментом.

Черт. 1
мм Т а б л и ц а  1

в Н L

Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл.

5 6 100 +0,5
-2 ,5

6 ±0,2 3; 4; 
5; 6

±0,2 30 +0,5
-1 ,5

8 8 50 +0,5
-1 ,5

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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С . 2  Г О С Т  2 8 7 3 4 - 9 0

мм Продолжение таблицы 1

в Н L

Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл.

9 ±0,2 12 ±0,6

50 +0,5
- 1 ,5

10 10
±0,2

12
±0,3

2; 3; 
4; 5; 6
12; 14

±0,6
16 12; 15; 

18

20
±0,4

2; 3; 4; 
5; 6; 8; 

10
±0,2

18 ±0,6
20 ±0,8

30 ±1,0 100 +0,5
- 2 ,5

25 20 ±0,8 50 +0,5
- 1 ,5

Исполнение 2

* Размер обеспечивается инструментом.

Черт. 2

мм Т а б л и ц а  2

В Н L h
±0,5

Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл.

10 ±0,2 10 ±0,2 150 + 1,0 
- 4 ,0

3
5

12
+0,3

25 ±0,8 100 +0,5
- 2 ,5

3
5

16 13
+0,6 150 + 1,0 

- 4 ,0

3
5

20 +0,4
18 3

5

25 ±0,8 100 +0,5
- 2 ,5

3
5

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  абразивного эльборового бруска типа 1, 
исполнения 7, шириной В = 20 мм, высотой Н  = 10 мм, длиной L = 50 мм:

1 -1  20 х 10 х 50 ГОСТ 28734-90



ГОСТ 28734-90 С. 3

Т а б л и ц а  3 Т и п  2
мм

L В

Номин. Пред. откл.
±0,2

100
+0,5
- 2 , 5

6

150
+ 1,0 
- 4 , 0

10

•.V?
\ X V

В«*=—^

Черт. 3

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  абразивного эльборового бруска типа 2, длиной 
L  =  100 мм, с углом 45°:

2 100 х 45° ГО СТ 28734-90

мм
Т а б л и ц а  4

Т и п 3

L
D

Номин. Пред. откл.

100
+0,5
- 2 ,5

6

150

©
 ®■ч-

+
 

1 10

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  абразивного эльборового бруска типа 3, длиной 
L = 100 мм:

3 100 ГО СТ 28734-90  
Т и п  4

Г

мм Т а б л и ц а  5

В L В L

Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл.

4 з,о 4 3,0

5
±0,2

4,0 5
±0,2

4,0

6 50
+0,5 7,5 6

70 ±1,5
7,5

8 - 1 , 5 6,0; 7,5 8 6,0; 7,5

10 6,5; 7,5 10 6,5; 7,5

13 ±0,3 7,5 13
±0,3

7,5
16 12,0

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  абразивного эльборового бруска типа 4, шири
ной В  =  10 мм, длиной L = 50 мм, с радиусом г = 6,5 мм:

4 10 х  5 0 -6 ,5  ГОСТ 28734-90



С. 4 ГОСТ 2 8 7 3 4 -9 0
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