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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

КОЖА ИСКУССТВЕННАЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ОДЕЖДЫ И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РУК

Определение сортности ГОСТ

Artificial leather for protective clothes 27469— 87
and facilities of hands protection.
Determination of grade of quality

ОКП 87 1000

Срок действия с 01.01.89 
до 01.01.94

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на искусственную ко
жу для специальной одежды и средств защиты рук, используемых 
в народном хозяйстве, и устанавливает определение ее сортности.

Термины и определения, применяемые в стандарте, — по ГОСТ 
20840—75.

2. На кожу устанавливают два сорта: 1 и 2-й.
3. Сорт кожи определяют по совокупности пороков внешнего ви

да на лицевой поверхности.
4. Пороки внешнего вида подразделяют на местные и распрост

раненные.
4.1. К местным порокам относят: 
сдир;
царапину;
замин;
наплыв;
пятно;
залом;
посторонние включения.
4.2. К распространенным порокам относят: 
разнооттеночность;
нечеткость тиснения; 
волнистость; 
выпотевание; 
киперность.
Степень выраженности распространенных пороков определяют 

по образцам пороков, утвержденным в установленном порядке.
Издание официальное 

★
Перепечатка воспрещена

©  Издательство стандартов, 1988



ГОСТ 27469—87 С. 2

5. Оценку пороков кожи производят в соответствии с требова
ниями, указанными в таблице.

Наименование торока Размер, 
не более

Количество случаев, (принима
емых за один порок, в кожах

1-го сорта 2-го сорта

Сдир Не допускается
Царапина — Не допускается
Замин 5 см 1 2
Наплыв 5 см2 1 2
Залом 5 см 1 2
П ятно 5 см2 1 3
Посторонние включения 1 см2 Не допускается 3

6. Количество местных пороков на условную длину искусст
венной кожи 20 м не должно быть более:

8 — для кожи 1-го сорта;
12 — для кожи 2-го сорта.
При этом количество случаев на 1 м кожи не должно быть бо

лее:
1 — для кожи 1-го сорта;
2 — для кожи 2-го сорта.
В коже 2-го сорта допускается не более одного распространен

ного порока.
7. При отклонении фактической длины кожи от условной коли

чество местных пороков пересчитывают пропорционально на ус
ловную длину кожи.

8. Количество условных вырезов и отрезов — по ГОСТ 25934— 
83.

9. Пороки, допускаемые в текстильной основе и не влияющие на 
защитные свойства кожи, при определении сорта кожи не учиты
вают.

10. Дефектный край при определении сорта кожи не учитыва
ют.

Размер дефектного края — по ГОСТ 25934—83.
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