
Группа Б36

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

СМАЗКА АМС 

Технические условия

Grease АМС. Specifications

ГОСТ
2712-75

МКС 75.100 
О КП 02 5451 0100

Дата введения 01.01.77

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html
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Т а б л и ц а  2

Наименование показателя Норма по маркам Метод испытаний
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294827/4294827468.htm

