
УДК 621*735.32.016.3.06.073:006.354 Группа Г22

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Инструмент для холодновысадочных автоматов

МАТРИЦЫ ОБРЕЗНЫЕ

Конструкция и размеры

Tools for cold upset automatic machines 
Trim dies Construction and dimensions

гост
26403-84

ОКП 39 6321

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 декабря 
1984 г. № 4964 срок введения установлен

с 01.07.86

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на матрицы для об
разования шестигранника на заготовках болтов номинальным 
диаметром резьбы от 4 до 20 мм.

2 Конструкция п размеры матриц должны соответствовать ука
занным на черт. 1 и в табл. 1.

Издание официальное

★
Перепечатка воспрещена

181
строительные компании
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ГОСТ 26403— 84 Стр. 5

3. Технические требования — по ГОСТ 26405—84
4. Конструкция и размеры корпусов должны соответствовать 

указанным на черт. 2 и в табл. 2

9 и
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ГОСТ 26403— 84 С тр, 6
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С тр. 7 ГОСТ 26403— S4

4.1. Твердость — H R C 9 42... 46.
4.2. М атериал — сталь 65Г по ГОСТ 14959—79.
4.3. Допуск радиального биения поверхности Б относительно 

оси отверстия d — по 8-й степени точности ГОСТ 24643—81.
4.4. Разм ер d и допуск радиального биения контролировать до 

прорезки паза.
5. Конструкция и размеры вставок должны соответствовать ука

занным на черт. 3 и в табл. 3.

* Размер для справок
Черт. 3

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  вставки размерами 
5  =  6,78 мм, D = 25 мм:

Вставка 1108-0701/002 ГОСТ 26403— 84

5.1. М атериал — сталь Р6М5 по ГОСТ 19265—73.
5.2. Твердость — H RC3 64 ... 65,5.
5.3. Допуск симметричности шестигранника относительно оси 

поверхности А — по 8-й степени точности ГОСТ 24643—81.
5.4. Допуск перпендикулярности поверхностей Б, В  относитель

но оси поверхности А — по 8-й степени точности ГОСТ 24643—81.
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ГО СТ 26403—S4 С тр. 8

S И D

М а с с а ,  к г  
н е  б о л е е

О б о з н а ч е н и е
в с т а в к и

П о л е  д о п у с к а 0 1 К

Н 9 Ь9 е 8

1108-0701/002 6,78 7,79 0,040

1108-0702/002 7,78 25 8,94 0,039

1108-0703/002 9,64 11,08
0,036

1108-0704/002 9,78 15 11,24

1108-0705/002 11,57 13,30
0,051

1108-0706/002 11,73
30

13,48

1108-0707/002 12,57 14,45
0,050

1108-0708/002 12,73 14,63 1 ,0
1108-0709/002 13,57 15,60

0,097
1108-0710/002 13,73

20 35 15.78

1108-0711/002 16,57 19,05 0 ,088
1108-0712/002 16,73 19.23

1108-0715/002 18,48 21,25
0,199

1108-0716/002 18,67 25 45
21,47

1108-0719/002 21,48 24.70
0,181

1108-0720/002 21,67 24,92

1108-0723/002 23,48 27,00 0,423

1108-0724/002 23,67 27,22 0,424

1108-0727/002 26,48
30 60

30,45
0,411

1108-0728/002 26,67 30,67
1 ,5

1108-0731/002 29,48 33,90 0,389

1108-0732/002 29,67 34,12 0,388
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Изменение JO 1 ГОСТ 26403—84 Инструмент для холодновысадочных автома
тов. Матрицы обрезные. Конструкция и размеры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 25.12,89 Jflt 4080

Дата введения 01,01.91

Таблица 1, Графа S. Заменить значения (2 раза): 16,57 на 15,57} 16,73 на 
15 73 18,48 на 17,57; 18,67 на 17,73; 21,48 на 20,16; 21,67 на 20,67.

(Продолжение см. с. 1001



(Продолжение изменения к ГОСТ 26403—84}
Чертеж 2. Заменить размер угла: 15 на 15°; дополнить сноской: «‘Размер 

d и допуск радиального биения контролировать до прорезки паза».
Пункт 4.1. Заменить значение твердости: HRC3 4 2 ...4 6  на 4 5 ..  .48 HRC9. 
Пункт 4.4 исключить.
Таблица 3. Графа S. Заменить значения: 16,57 на 15,57; 16,73 на 15,73 18,48 

на 17,57; 18,67 на 17,73; 21,48 на 20,16; 21,67 на 20,67.
графа Du Заменить значения: 19,05 на 17,9; 19,23 на 18,08; 21,25 на 20,20$ 

21,47 на 20,38; 24,70 на 23,18; 24,92 на 23,77.
Пункт 5 2. Заменить значение твердости. HRC3 64 . .  .65,5 на 64. .  .66 HRC3.

(ИУС № 4 1990 г.)

ГОСТ 26403-84

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294828/4294828056.htm

