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Настоящий стандарт распространяется на скрытокристалличе
ский графит и кристаллический графит, полученный при раздель
ном или совместном обогащении природных руд, графитсодержа
щих отходов металлургического и других производств, и устанав
ливает весовой метод определения выхода летучих веществ, в том 
числе от флотореагентов.

Сущность метода заключается в определении изменения массы 
материала при нагревании при температуре (350± 10)°С.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Общие требования к методу анализа — по ГОСТ 17818.0.

2. АППАРАТУРА И РЕАКТИВЫ

Электропечь сопротивления камерная или электрошкаф су
шильный, обеспечивающий температуру нагрева (350±10)°С.

Термометр ртутный технический стеклянный с ценой деления 
не более 5°С по ГОСТ 27544.

Тигли или лодочки фарфоровые по ГОСТ 9147.
Эксикатор по ГОСТ 25336.
Кальций хлористый, прокаленный при температуре 700—800°С, 

для заполнения эксикатора.

3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

Навеску графита массой 1—5 г (в зависимости от предпола
гаемого выхода летучих веществ) помещают в предварительна 
прокаленный до постоянной массы при (350±10)°С фарфоровый

■адание официальное 
10

Перепечатка аоспрещеаа
сертификация в области пожарной безопасности

http://www.stroyinf.ru/fire.html


ГОСТ 17818.3—90 С, 2

тигель (лодочку), нагревают до (350±10)°С и выдерживают при 
этой температуре в течение 1 ч. Затем охлаждают в эксикаторе 
и взвешивают. Нагревание навески графита повторяют по 20 мин, 
пока разница в массе при двух последовательных взвешиваниях 
не будет превышать 0,001 г.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Массовую долю выхода летучих веществ (X) в процентах 
вычисляют по формуле

Y — 00
т

где гп\ — масса тигля с навеской графита до нагревания, г; 
ш2 — масса тигля с навеской графита после нагревания, г; 
m — масса навески графита, г

4.2. Допускаемое расхождение между результатами парал
лельных определений не должно превышать 0,03% при массовой 
доле летучих веществ до 0,5% и 0,05%— при массовой доле ле
тучих веществ свыше 0,5%.
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