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В каком месте Напечатано Должно быть

Приложение А. Гра
фа «Применяемость»

Для материалов с 
цветной посыпкой

Для цветной посыпки, 
применяемой для про
изводства материалов

(ИУС № 4 2002 г.)



ГОСТ 305 4 7 -9 7  M m *  
не.

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 4.1.24 Рулонные материалы 
с цветной посыпкой 
должны выдерживать 
испытание на цвето- 
стойкосгь посыпки в 
течение не менее 2 ч.

Цветная посыпка, приме
няемая для производства 
материалов, должна вы
держивать испытание на 
цвстостой кость в течение 
нс менее 2 ч.

(МУС № 4  2003 г.)



Поправка к ГОСТ 30547—97 Материалы рулонные кровельные и гидро
изоляционные. Общие технические условия

Б каком месте Напечатано Должно быть

Раздел 2 ГОСТ 2678—94 Материалы 
рулонные кровельные п 
гидроизоляционные. Мето
ды испытаний

Пункт 6. 8 . в ГОСТ 2678 и нормативном в стандартах на методы
Второй абзац документе на конкретный 

вид материала.
определения характерис
тик материалов конкрет
ных видов.

Пункт 6.14 в ГОСТ 2678 и нормативном 
документе на конкретный 
вид материала.

в стандартах на методы 
определения характерис
тик материалов конкрет
ных видов.

Пункт 7.1 Методы испытаний рулон
ных материалов — по ГОСТ 
2678 и нормативным доку
ментам на конкретный вид 
материала.

Методы испытаний рулон
ных материалов — по стан
дартам на методы опреде
ления характеристик мате
риалов конкретных видов.

Пункт 7.2 7.2 Требования, приведен
ные в подразделе 4.1 насто
ящею стандарта, определя
ют по ГОСТ 2678.

(ИУС № 9 2009 г.)



Поправка к ГОСТ 30547—97 Материалы рулонные кровельные и гидро
изоляционные. Общие технические условия

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 4.1. 14, 
таблица J, графа 
«на брусе с закруг
лением радиусом, 
м м ^

на брусе с закругле
нием радиусом, мм

25±0,2
25±0,2
25±0,2
5±0,2
5+0,2

на брусе с закруглением 
радиусом, мм, нс более

25
25
25
5
5

Б и бл и о гр аф и 
ческие данные

ОКС 83.140 МКС 9I.J00.99

(МУС № 7 20Ш г.)
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ 
И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
Общие технические условия

ROOFING AND HYDRAULIC INSULATING MATERIALS IN ROLLS 
General specifications

Дата введения 1999-09-01

1 О бласть применения

Настоящий стандарт распространяется на рулонные кровельные и гид
роизоляционные материалы и устанавливает классификацию, общие тех
нические требования, требования безопасности, правила приемки, методы 
испытаний, требования к транспортированию и хранению и указания по 
применению.

Требования настоящего стандарта, изложенные в разделах 4—8, явля
ются обязательными.

Показатели качества, обязательные для всех рулонных и для конкрет
ных групп материалов, приведены в приложении А.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 12.3.009—76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие тре

бования безопасности
ГОСТ 2678—94 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. 

Методы испытаний
ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов
ГОСТ 30244—94 Материалы строительные. Методы испытаний на го

рючесть
ГОСТ 30402—96 Материалы строительные. Метод испытания на вос

пламеняемость
ГОСТ 30444—97 Материалы строительные. Метод испытания на рас

пространение пламени

Издание официальное
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3 Классификация

3.1 Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы (далее ру
лонные материалы) классифицируют по следующим основным признакам:

— назначению;
— структуре полотна;
—* виду основы;
— виду основного компонента покровного состава (для материалов на 

картонной основе), вяжущего ( для материалов на волокнистой и комбини
рованной основах) или материала (для полимерных материалов);

— виду защитного слоя.
3.2 По назначению рулонные материалы подразделяют на:
— кровельные, предназначенные для устройства однослойного, верхне

го и нижнего слоев многослойного кровельного ковра;
— гидроизоляционные, предназначенные для устройства гидроизоляции 

строительных конструкций;
— пароизоляционные, предназначенные для устройства пароизоляции 

строительных конструкций.
3.3 По структуре полотна рулонные материалы подразделяют на:
— основные (одно- и многооснбвные);
— безосновные.
3.4 По виду основы рулонные материалы подразделяют на:
— картонной основе;
— асбестовой основе;
— стекловолокнистой основе;
— основе из полимерных волокон;
— комбинированной основе.
3.5 По виду основного компонента покровного состава, вяжущего или 

материала рулонные материалы подразделяют на:
— битумные (наплавляемые, неналлавляемые);
— битумно-полимерные (наплавляемые, неналлавляемые);
— полимерные (эластомерные вулканизованные и невулканизованные, 

термопластичные).
3.6 По виду защитного слоя рулонные материалы подразделяют на:
— материалы с посыпкой (крупнозернистой, чешуйчатой, мелкозернис

той, пылевидной);
— материалы с фольгой;
— материалы с пленкой.
3.7 Условное обозначение рулонного материала в технической доку

ментации и при заказе должно состоять из полного или краткого наимено
вания, марки и обозначения нормативного документа, по которому выпус
кается конкретный вид материала.
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4 Общие технические требования

4.1 Характеристики (свойства)

4.1.1 Рулонные материалы должны соответствовать требованиям насто
ящего стандарта и нормативного документа на конкретный вид материала.

4.1.2 Полотно рулонного материала не должно иметь трещин, дыр, раз
рывов и складок.

4.1.3 На кромках (краях) полотна рулонного материала на картонной и 
асбестовой основах допускаются не более двух надрывов длиной 15—30 мм 
на длине полотна до 20 м. Надрывы длиной до 15 мм не нормируются, а 
более 30 мм не допускаются.

4.1.4 На основные битумные и битумно-полимерные рулонные матери
алы покровный состав или вяжущее должны быть нанесены сплошным слоем 
по всей поверхности основы.

4.1.5 Крупнозернистая или чешуйчатая посыпка должна быть нанесена 
сплошным слоем на лицевую поверхность полотна рулонных кровельных 
материалов.

4.1.6 Рулонные кровельные материалы с крупнозернистой или чешуй
чатой посыпкой должны иметь с одного края лицевой поверхности вдоль 
всего полотна непосыпанную кромку шириной (85 + 15) мм.

Ширина непосыпанной кромки может быть увеличена в зависимости 
от области применения и приведена в нормативном документе на конкрет
ный материал.

4.1.7 Материалы должны быть плотно намотаны в рулон и не слипаться.
Торцы рулонов должны быть ровными. Допускаются выступы на тор

цах рулона высотой, мм, не более:
15 — для рулонных материалов на картонной, асбестовой и комбиниро

ванной основах;
20 — для рулонных материалов на волокнистой основе, безосновных 

битумно-полимерных и полимерных материалов.
4.1.8 В партии допускается не более 5 % составных рулонов, в одном 

составном рулоне — не более двух полотен. Длина меньшего из полотен в 
рулоне должна быть не менее 3 м.

4.1.9 Линейные размеры, площадь полотна рулонного материала и до
пускаемые отклонения от линейных размеров и площади устанавливают в 
нормативном документе на конкретный вид материала.

4.1.10 Разрывная сила при растяжении рулонных основных битумных и 
битумно-полимерных материалов должна быть не менее, Н (кге):

215 (22) — для материалов на картонной основе;
294 (30) — » » на стекловолокнистой основе;
343 (35) — » » на основе из полимерных волокон;
392 (40) — ь » на комбинированной основе.
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4.1.11 Условная прочность гидроизоляционных безоснбвных битумно
полимерных материалов должна быть не менее 0,45 МПа (4,6 кгс/см2).

4.1.12 Условная прочность и относительное удлинение при разрыве ру
лонных полимерных материалов должны быть не менее:

1,5 МПа (15 кгс/см2) и 300 % — для невулканизованных эластомерных; 
4 МПа (41 кгс/см2) и 300 % — для вулканизованных эластомерных;
8 МПа (82 кгс/см2) и 200 % — для термопластичных.
4 Л. 13 Сопротивление динамическому или статическому продавливанию 

рулонных кровельных полимерных материалов должно быть указано в нор
мативном документе на конкретный вид материала.

4ЛЛ4 Рулонные материалы должны выдерживать испытание на гиб
кость в условиях, приведенных в таблице 1.

Т а б л и ц а !

Вид материала

Условия испытания рулонных материалов на 
гибкость

на брусе с закруглени
ем радиусом, мм

при температуре, °С, 
не выше

Битумные: 
на картонной основе 25±0,2 5
на волокнистой основе 25±0,2 0
Битумно-полимерные 25±0,2 минус 15
Полимерные:

эластомерные 5±0,2 минус 40
термопластичные 5±0,2 минус 20

4.1.15 Битумные и битумно-полимерные рулонные материалы должны 
быть теплостойкими при испытании в условиях, приведенных в таблице 2.

Т а б л и ц а 2

Вид материала

Условия испытания рулонных материалов на 
теплостойкость

при температуре, °С, 
не ниже в течение, ч, не менее

Битумные
Битумно-полимерные

70
85

2
2

4
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4.1.16 Изменение линейных размеров рулонных безосновных полимер
ных материалов должно быть не более ± 2 %  при испытании при темпера
туре (70± 2) вС в течение не менее 6 ч.

4.1.17 Температура хрупкости покровного состава или вяжущего битум
ных рулонных материалов должна быть не выше минус 15 *С, битумно
полимерных — не выше минус 25 *С.

4.1.18 Масса покровного состава или вяжущего с наплавляемой сторо
ны для основных наплавляемых битумных рулонных материалов должна 
быть не менее 1500, а для битумно-полимерных — не менее 2000 г/м2.

4.1.19 Водопоглощение рулонных материалов (кроме пергамина) долж
но быть не более 2,0 % по массе при испытании в течение не менее 24 ч.

4.1.20 Рулонные кровельные материалы (кроме пергамина) должны быть 
водонепроницаемыми в течение не менее 72 ч при давлении не менее 
0,001 МПа (0,01 кгс/см2)

4.1.21 Водонепроницаемость рулонных гидроизоляционных материалов 
устанавливают в зависимости от области применения и указывают в норма
тивном документе на конкретный вид материала.

4.1.22 Паропроницаемость или сопротивление паропроницанию рулон
ных пароизоляционных материалов указывают в нормативном документе 
на конкретный вид материала.

4.1.23 Потеря посыпки для рулонных кровельных материалов с крупно
зернистой посыпкой должна быть не более 3,0 г/образец для битумных и не 
более 2,0 г/образец — для битумно-полимерных материалов.

4.1.24 Рулонные материалы с цветной посыпкой должны выдерживать 
испытание на цветостойкость посыпки в течение не менее 2 ч.

4.1.25 Рулонные материалы, применяемые в условиях специальных ( в 
том числе химических) воздействий, должны обладать стойкостью к этим 
воздействиям.

4.2 Требования к сырью и материалам

Сырье и материалы, применяемые для изготовления рулонных матери
алов, должны соответствовать требованиям действующих нормативных до
кументов и выпускаться в промышленном объеме.

4.3 Маркировка

4.3.1 На каждый рулон материала должна быть наклеена или вложена в 
рулон этикетка.

Маркировка рулонов может производиться штампом непосредственно 
на упаковочной бумаге без наклейки специальных этикеток. Оттиск штам
па должен быть четким и разборчивым.
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Допускается нанесение маркировки на упаковочную ленту повторяю
щимся текстом.

4.3.2 На этикетке (штампе) должно быть указано:
— наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;
— наименование материала и номер нормативного документа на кон

кретный вид материала;
— номер партии и дата изготовления;
— количество материала в партии.
4.3.3 Перечень данных на этикетке может быть дополнен или изменен в 

соответствии с требованиями нормативного документа на конкретный вид 
материала.

4.3.4 Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192.

4.4 Упаковка

4.4.1 Намотку материалов в рулон производят на сердечник или без 
него. Необходимость применения сердечника определяется видом рулон
ного материала и устанавливается в нормативном документе на конкрет
ный вид материала.

4.4.2 Упаковка должна обеспечивать сохранность рулонных материалов 
при транспортировании и хранении. Особенности упаковки указывают в 
нормативном документе на конкретный вид материала.

5 Требования безопасности

5.1 При производстве, хранении, транспортировании и применении ру
лонных материалов необходимо соблюдать требования безопасности, уста
новленные органами санитарно-эпидемиологического государственного над
зора, которые должны быть указаны в нормативном документе на конкрет
ный вид материала.

5.2 Для рулонных материалов в нормативном документе на конкретный 
вид материала должны содержаться следующие показатели пожарной опас
ности:

группа горючести — для всех видов кровельных материалов; для гидро
изоляционных и пароизоляционных материалов толщиной более 0,2 см;

группа распространения пламени — для кровельных материалов и гид
роизоляционных и пароизоляционных материалов при применении их для 
устройства однослойного или верхнего слоя многослойного кровельного 
ковра;

группа воспламеняемости — для всех видов кровельных материалов; 
для гидроизоляционных и пароизоляционных материалов толщиной более 
0,2 см.
6



ГОСТ 30547—97

Для рулонных гидроизоляционных и пароизоляционных материалов тол
щиной менее 0,2 см показатели пожарной опасности допускается не опре
делять.

Организация-производитель или разработчик рулонного материала мо
жет заявить в нормативном документе на материал предельные значения 
отдельных или всех показателей его пожарной опасности (наиболее опас
ные: Г4, РП4, ВЗ) без подтверждения испытаниями.

5.3 При погрузочно-разгрузочных работах должны соблюдаться требо
вания безопасности по ГОСТ 12.3.009.

6 П равила приемки

6.1 Рулонные материалы должны быть приняты службой технического 
контроля предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями насто
ящего стандарта и нормативного документа на конкретный вид материала.

Приемку проводят партиями.
Партией считают рулонные материалы одной марки, типа, вида и раз

меров, изготовленные по одному технологическому режиму, одной рецеп
туре в течение смены или суток. Объем партии указывают в нормативном 
документе на конкретный вид материала.

Если до начала приемки продукцию необходимо выдержать в течение 
определенного времени, в нормативном документе на конкретный вид ма
териала делают соответствующую запись.

6.2 Качество рулонных материалов проверяют по всем показателям, ус
тановленным в нормативном документе на конкретный вид материала, пу
тем проведения приемосдаточных и периодических испытаний в соот
ветствии с таблицей 3.

Перечень приемосдаточных и периодических испытаний может быть 
изменен или дополнен в соответствии с требованиями нормативного доку
мента на конкретный вид материала.

6.3 Приемосдаточным испытаниям подвергают каждую партию рулон
ного материала, периодическим испытаниям — рулонные материалы, про
шедшие приемосдаточные испытания.

6.4 Периодические испытания проводят не реже одного раза в полуго
дие, если в нормативном документе на конкретный вид материала не указа
ны иные сроки испытания, а также при постановке продукции на произ
водство, при изменении технологии производства и применяемого сырья.

6.5 Приемку рулонных материалов осуществляют по плану двухступен
чатого выборочного контроля по альтернативному признаку, принимая ус
тановленные в таблице 4 объемы выборок, приемочные и браковочные числа.

Для приемки используют случайную выборку, при составлении кото-
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рой для любого рулона обеспечивается одинаковая вероятность его отбора.
Если рулонные материалы поступают в упакованном виде, выборку фор

мируют из разных упакованных мест.
6.6 Выборку рулонов подвергают испытаниям по внешнему виду, ли-

Т а б л и ц а З

Наименование испытаний Наименование показателя

Приемосдаточные испы
тания

Внешний вид
Линейные размеры и площадь полотна рулона 
Полнота пропитки
Разрывная сила при растяжении или условная 
прочность
Относительное удлинение при разрыве 
Гибкость
Масса вяжущего или покровного состава, в том 
числе с наплавляемой стороны 
Теплостойкость или изменение линейных раз
меров
Потеря посыпки 
Масса основы 
Масса 1 м2 материала

Периодические испыта
ния

Водопоглощение 
Водонепроницаемость 
Относительное остаточное удлинение 
Температура хрупкости 
Температура размягчения 
Цветостойкость посыпки
Общее содержание растворимой части битумно
го состава
Потеря массы при нагревании 
Химическая стойкость
Сопротивление статическому продавливанию 
Сопротивление динамическому продавливанию 
Сопротивление раздиру 
Твердость по Шору А
Паропроницаемость или сопротивление паро- 
проницанию
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Т а б л и ц а 4

Объем партии, 
рулон

Ступени
плана

контроля

Объем вы
борки, 
рулон

Общий объ
ем выборки, 

рулон

Приемочное
число

Браковочное
число

До 500
Первая 2 2 0 2

Вторая 2 4 1 2

501-1200
Первая 3 3 0 2

Вторая 3 6 1 2

1201-10000
Первая 5 5 0 3

Вторая 5 10 3 4

нейным размерам, площади и полноте пропитки.
6.7 Для определения физико-механических показателей используют ру

лоны, удовлетворяющие требованиям нормативного документа на конкрет
ный вид материала по внешнему виду, линейным размерам, площади и 
полноте пропитки.

Если число рулонов, удовлетворяющих перечисленным требованиям, 
будет недостаточно, чтобы составить две выборки для проведения физико
механических испытаний, то недостающее число рулонов отбирают от той 
же партии, без проверки внешнего вида, линейных размеров, площади и 
полноты пропитки.

6.8 Из рулонов, прошедших испытания по 6.6, вырезают образцы для 
определения физико-механических показателей.

Число образцов (проб) для каждого вида испытаний установлено в 
ГОСТ 2678 и нормативном документе на конкретный вид материала.

6.9 Партию рулонного материала принимают на первой ступени кон
троля, если число дефектных рулонов в выборке первой ступени равно при
емочному числу, и бракуют, если число дефектных рулонов равно или больше 
браковочного числа.

Если число дефектных рулонов в выборке первой ступени больше при
емочного, но меньше браковочного, то переходят к выборке второй ступе
ни.

Партию материала принимают на второй ступени контроля, если сумма 
дефектных рулонов в выборке первой и второй ступеней меньше или равна 
приемочному числу для второй ступени контроля, и бракуют, если сумма
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дефектных рулонов в выборке первой и второй ступеней равна или больше 
браковочного числа для второй ступени контроля.

На второй ступени контроля испытания проводят по тем показателям, 
по которым получены неудовлетворительные результаты на первой ступени 
контроля.

6.10 При испытании по показателям, имеющим числовое значение, ру
лон считают дефектным, если среднеарифметическое значение хотя бы од
ного показателя не удовлетворяет требованиям нормативного документа на 
конкретный вид материала.

6.11 При испытании по показателям гибкости, теплостойкости, водоне
проницаемости и цветостойкости посыпки рулон не считают дефектным 
при наличии одного образца, не выдержившего испытания.

При этом в общем объеме выборки один любой рулон, один образец 
которого не выдержал испытание по одному показателю, разрешается не 
учитывать при определении суммы дефектных рулонов.

6.12 При забраковании партии рулонного материала по результатам 
периодических испытаний необходимо провести повторную проверку по 
этому показателю. При получении неудовлетворительных результатов пов
торной проверки продукция бракуется. После устранения причин несоот
ветствия продукции нормативному документу на конкретный вид материа
ла контролю подвергают каждую пятую партию.

При получении удовлетворительных результатов трех последовательно 
проведенных испытаний допускается вернуться к обычным периодическим 
испытаниям.

6.13 Каждую принятую службой технического контроля партию рулон
ных материалов оформляют документом о качестве, в котором указывают:

— наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
— наименование материала и его условное обозначение;
— номер партии и дату изготовления;
— количество рулонов в партии;
— результаты испытаний.
В документе о качестве указывают среднеарифметическое значение ре

зультатов испытаний всех рулонов в выборке.
6.14 Потребитель имеет право проводить контрольную проверку мате

риалов в соответствии с требованиями настоящего стандарта, применяя 
методы испытаний, указанные в ГОСТ 2678 и нормативном документе на 
конкретный вид материала.

7 М етоды испытаний

7.1 Методы испытаний рулонных материалов — по ГОСТ 2678 и норма
тивным документам на конкретный вид материала.

7.2 Требования, приведенные в подразделе 4.1 настоящего стандарта,
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определяют по ГОСТ 2678.
7.3 Горючесть и группы горючести определяют по ГОСТ 30244, группы 

распространения пламени — по ГОСТ 30444, группы воспламеняемости — 
по ГОСТ 30402.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование

8.1.1 Транспортирование рулонных материалов следует производить в 
крытых транспортных средствах.

По согласованию с потребителем допускается использовать другие тран
спортные средства, обеспечивающие сохранность рулонных материалов.

8.1.2 Погрузку в транспортные средства и перевозку рулонных матери
алов производят в соответствии с Правилами перевозки грузов, действую
щими на транспорте данного вида, и требованиями, установленными в нор
мативном документе на конкретный вид материала.

8.2 Хранение

8.2.1 Рулонные материалы должны храниться в условиях, обеспечиваю
щих защиту от воздействия влаги и солнца, рассортированными по маркам.

8.2.2 Особенности хранения рулонных материалов должны быть указа
ны в нормативном документе на конкретный вид материала.

9 Указания по применению

9.1 Рулонные материалы должны применяться в соответствии с требо
ваниями действующих строительных норм, сводов правил и рекомендаций 
(инструкций) по применению конкретного вида материала.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Показатели качества рулонных кровельных 
н гидроизоляционных материалов

Т а б л и ц а  А. 1

Наименование показателя Применяемость

Разрывная сила при растяжении 
или условная прочность

Гибкость

Для всех материалов 

То же

Теплостойкость или изменение 
линейных размеров
Водопоглощение

Водонепроницаемость »
Относительное удлинение при 
разрыве

Относительное остаточное уд
линение

Для полимерных кровельных и гидроизо
ляционных материалов
Для безосновных полимерных и битумно
полимерных кровельных и гидроизоляци

Сопротивление статическому 
продавливанию

Масса вяжущего или покровно
го состава или масса 1 м2 мате
риала
Потеря посыпки

онных материалов
Для полимерных кровельных материалов 
(при разработке новых материалов)

Для основных битумных и битумно-по
лимерных кровельных и гидроизоляцион
ных материалов
Для материалов с крупнозернистой и че
шуйчатой посыпкой

Температура хрупкости вяжу
щего или покровного состава

Для основных битумных и битумно-по
лимерных кровельных и гидроизоляцион

Цветостойкость посыпки 

Химическая стойкость

ных материалов
Для материалов с цветной посыпкой

Для материалов, применяемых в услови
ях воздействия агрессивных сред
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Окончание таблицы А.1

Наименование показателя Применяемость

Масса вяжущего или покровно
го состава с наплавляемой сто
роны*

Для наплавляемых кровельных и гидро
изоляционных материалов

Паропроницаемостъ или сопро
тивление паропроницанию

Для материалов, предназначенных для ус
тройства пароизоляции

* Для материалов на стеклохолсте не нормируется
Примечание — При необходимости номенклатура показателей может быть 

дополнена другими показателями по согласованию с потребителем продукции
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Изменение №  1 ГОСТ 3*547-97  Материалы рулив 
ронэоиощноиные. Общие техатесхне условна
Принято Межгосударствеияон ицчю-техппеской

(МНТКС) 17.05.2IH
Зарегастр|цюва1ю Техническим секретариатом МГС №  3670

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства 

Азербайджанская Республика 

Республика Армения 

Республика Казахстан

Кыргызская Республика

Российская Федерация

Наименование органа государственного 
управления строительством

Госстрой Азербайджанской Республи
ки
Министерство градостроительства 
Республики Армения 
Комитет по делам строительства Ми
нистерства энергетики, индустрии и 
торговли Республики Казахстан 
Государственная инспекция по архи
тектуре и строительству при Прави
тельстве Кыргызской Республики 
Госстрой России

Республика Таджикистан 

Республика Узбекистан

Комитет по делам архитектуры и стро
ительства Республики Таджикистан 
Госкомархитсктстрой Республики Уз
бекистан

Пункт 4 .1.2 после слова «складок» дополнить словами: «кроме матери
алов на перфорированной основе».

Пункт 4.1.10. Второй абзац изложить в новой редакции:
*215 (22) — для нснаплавлясмых материалов на картонной основе»;
дополнить абзацем (после второго):
«274 (28) — для наплавляемых материалов на картонной основе».
Пункт 4.1.12. Для вулканизованных эластомерных материалов заме

нить значение: 300 % на 250 %.
Раздел 4 дополнить пунктом — 4 .1.12а (после п. 4.1.12).
*4.1.12а Условная прочность и относительное удлинение при разрыве 

рулонных армированных полимерных материалов должны быть нс менее:
2.5 М П а(25 кгс/см2) и 15 % — для нсвулканнэованных эластомерных 

с армированием из стекловолокон;
2.5 МПа (25 кгс/см2) и 100 % — то же, с армированием из полимер

ных волокон;

(Продолжение см. с. 47)



(Продолжение изменения №  I к ГОСТ 30547—97)

6.0 МПа <60 кгс/см2) и 15 % — для вулканизованных эластомерных с 
армированием из стекловолокон;

5.0 МПа (50 кгс/см2) и J 00 % — то же, с  армированием из полимер
ных волокон;

12.0 МПа (120 кгс/см2) и 15 % — для термопластичных с  армировани
ем из стекловолокон;

9.0 МПа (90 кгс/см2) и 60 % — то же, с армированием из полимерных 
волокон.

При этом условная прочность и относительное удлинение при разры
ве этих материалов без армирования должны удовлетворять требованиям 
4.1.12».

Пункт 4.1.15 после слова «материалы» дополнить словами: «(кроме 
бсспокровных)».

Пункт 4.1.17 после слова «вяжущего» дополнить словом: «наплавляе
мых».

Пункт 4.1.21 изложить в новой редакции:
«4.1.21 Гидроизоляционные материалы должны быть водонепроница

емыми при испытании в течение нс менее 2 ч при давлении нс менее 
0,2 МПа (2 кгс/см2), если иные условия испытания нс установлены в 
нормативных документах на конкретные виды материала».

Пункт 4.3.2. Исключить слова: «-количество материала в партии».
Пункт 6.13 дополнить абзацем:
«Перечень сведений о продукции в документе о качестве может быть 

дополнен по согласованию с потребителем этой продукции».
Приложение А, таблица АЛ . Показатель «Водонепроницаемость» до

полнить знаком сноски:*;
для показателя «Масса вяжущего или покровного состава с наплавля

емой стороны» исключить знак сноски:*;
сноска *. Заменить слово: «стсклохолстс» на «перфорированной осно

ве»;
графа «Применяемость». Для показателя «Температура хрупкости вя

жущего или покровного состава» после слова «битумно-полимерных» до
полнить словом: «наплавляемых».

(ИУС № 3 2001 г.)
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