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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Требования настоящей Инструкции должны соблю

даться при проектировании, установке н приемке в эксплуа
тацию автодорожных, городских и железнодорожных мостов 
с опорными частями, изготовленными из полимерных мате
риалов—резины и фторопласта.

1.2. Опорные пасти из полимерных материалов приме
няют, как правило, по типовым проектам, утвержденным 
В установленном порядке.

В железнодорожных мостах разрешается применять опор
ные части из полимерных материалов, изготовленные только 
в заводских условиях по проектам, утвержденным в уста
новленном порядке, и принятые заводской инспекцией.

1.3. Опорные части подразделяют на резиновые, резино
фторопластовые и стаканные.

В резиновых опорных частях угловые и линейные переме
щения опорных узлов пролетных строений обеспечиваются 
деформацией резины, привулканизованной к стальным лис
там арматуры.

В резинофторопластовых опорных частях угловые переме
щения опорных узлов пролетных строений обеспечиваются 
деформацией резины, привулканизованной к стальной арма
туре, а линейные, в основном, скольжением по антифрик
ционной прокладке из фторопласта.

В стаканных опорных частях угловые перемещения опор
ных узлов пролетных строений обеспечиваются перемеще-
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нием резиновой прокладки, заключенной в стальной обойме, 
а линейные—скольжением по антифрикционной прокладке 
из фторопласта.

1.4. По характеру работы опорные части подразделяют* 
ся на подвижные, допускающие линейные и угловые пере* 
мещения опорных узлов пролетных строений во всех направ
лениях; линейно-подвижные, допускающие линейные пере
мещения только в одном направлении, а угловые— во всех 
направлениях; неподвижные, допускающие только угловые 
перемещения опорных узлов пролетных строений.

1.5. Опорные части из полимерных материалов, в зави
симости от марки резины, применяют в мостах, расположен
ных в климатических районах со следующими расчетными* 
минимальными температурами воздуха:

НО-68-1 ИРП-1347
Мосты автодорожные и городские,

в том числе путепроводы...................—40°С —55°С
То же железнодорожные....................... —35°С —50°С

1.6. Резиновые опорные части применяют преимуществен
но в разрезных пролетных строениях, а резинофторопласто
вые—в неразрезных и температурно-неразрезных пролетных 
строениях, т. е. в тех случаях, когда резиновые опорные 
части не обеспечивают требуемых линейных перемещений 
опорных узлов пролетных строений.

Стаканные подвижные и линейно-подвижные опорные 
части устанавливают в тех случаях, когда при величине 
опорной реакции более 4МН невозможно использовать ре
зинофторопластовые опорные части. Стаканные неподвижные 
опорные части применяют для установки разрезных и нераз
резных пролетных строений.

1.7. Опорные части из полимерных материалов приме
ряют в конструкциях мостов, допускающих возможность их 
замены.

1.8. Опорные части из полимерных материалов должны 
быть изготовлены по соответствующим техническим усло
виям, утвержденным в установленном порядке, резиновые 
опорные части—по ТУ 38-105-1299—79 Миннефтехимпрома 
СССР на резиновые опорные части.

* Расчетную минимальную температуру воздуха принимают в соот
ветствии с главой СНиП по строительной климатологии и геофизике; для 
бетонных и железобетонных конструкций—среднюю температуру наиболее 
холодной пятидневки; для стальных конструкций—среднюю температуру 
наиболее холодных суток.
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1.9. Д ля опорных частей следует использовать материа
лы, приведенные в табл. 1.

Та б л ица  1

Деталь Материал Нормативный
документ

Резиновая опорная часть Стальной лист

Резина НО-68-1 
или ИРП-1347

Герметик 51 Г-14

ТУ 35-1223—78 
Минтрансстроя

ТУ 38-105-1299—79
Миннефтехимпрома

СССР
ТУ 38-105-1255—78 
Миннефтехимпрома 

СССР
Резиновая прокладка стакан- Резина ИРП-1347 ТУ 38-105-1299—79

ных опорных частей
Антифрикционная прокладка 

из фторопласта
Фторопласт, 
сорт 1 и 2 

(незакаленный)

ГОСТ 10007—80Е

Уплотнительные шайбы Медная полоса
Листы холодно- 
катанные латун

ные Л-62ПТ

ГОСТ 495-77* 
ГОСТ 931—78

Полированный лист Хромоникелевая 
сталь 12Х18Н10Т

ГОСТ 5582—75*

Эмали для внутренних по Эмаль ПФ-115, ГОСТ 6465—76*
верхностей стаканных опор ЭП-51 ГОСТ 9640—75*
ных частей

Смазка для резиновых про
кладок

Смазка мостол ТУ 38-40-13-14—80 
Миннефтехимпрома 

СССР
Смазка для фторопластовых 

прокладок ЦИАТИМ-221
ГОСТ 9433—80

Монтажные болты Капролон ГОСТ 7798—70*
Ф артук стаканных подвиж Резина НО-68-1 ТУ 38-105-1299—79

ных опорных частей Эластоискожа-Т
(ЭИК-Т)

ТУ 17-21-39-24—81 
Минхимпрома СССР

2. ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИИ И ОПОР, 
СОПРЯГАЮЩИЕСЯ С ОПОРНЫМИ ЧАСТЯМИ

2.1. Участки железобетонных элементов опор (оголовков, 
ригелей, насадок) в местах установки на них опорных час-
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'гей и участки железобетонных пролетных строений в местах 
их опирания на опорные части необходимо армировать.

При наличии на поверхности элементов опор уклонов для 
стока воды, а в железнодорожных мостах во всех случаях 
опорные части следует располагать на подферменных пло
щадках высотой не менее 15 см.

2.2. Расстояние от края резиновых (резинофторопласто
вых) опорных частей до края элементов опор, на которых 
они располагаются, и до края армированных опорных пло
щадок железобетонных пролетных строений должно быть 
не менее 3 см в направлении поперек оси моста и 5 см вдоль. 
Расстояние от края стаканных оперных частей до края соот
ветствующих железобетонных элементов опор и пролетных 
строений должно быть не менее 15 см.

Железобетонные пролетные строения, как правило, не 
должны иметь стальных закладных деталей в зоне контак
та с резиновыми опорными частями. Если в опорном узле 
плиты или балки имеется стальная закладная деталь, 
то расстояние от ее края до края резиновой опорной 
части в направлении поперек оси моста должно быть 
не менее 5 мм.

2.3. При использовании опорных частей из резины 
НО-68-1 опорные листы стальных и клееных деревянных 
пролетных строений, стальные закладные детали железо
бетонных пролетных строений, балок или плит, а также 
стальные клиновидные прокладки, как правило, должны 
иметь стальные упоры, исключающие возможность угона 
пролетных строений вдоль и поперек оси моста.

2.4. Поверхности опорных площадок пролетных строений 
или балок, устанавливаемых непосредственно на опорные 
части, и поверхности подферменных площадок должны быть 
плоскими. Местные неровности этих поверхностей не должны 
превышать 1 мм.

2.5. Опорные узлы пролетных строений в местах опира- 
кия на стаканные или резиновые (резинофторопластовые) 
опорные части должны быть жесткими.

Между полимерными опорными частями и опорными лис
тами стальных пролетных строений необходимо устанавли
вать жесткие стальные прокладки, обеспечивающие передачу 
распределенной нагрузки от опорных частей на стенки глав
ных ферм или балок.

2.6. В конструкции высоких (более 4—5 м) автодорож
ных и городских мостов для подъемки пролетных строений 
или отдельных балок следует предусматривать возможность
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использования домкратов, устанавливаемых сверху на опоры 
рядом с опорными частями.

В пролетных строениях мостов больших пролетов (более 
30 м) над опорами надлежит предусматривать поперечные 
домкратные балки или же ниши в верхней части опор и дру
гие устройства с целью закрепить в них металлоконструк
ции, необходимые для установки домкратов и обстройки.

2.7. В железнодорожных мостах во всех случаях долж
на быть обеспечена возможность подъемки пролетных строе
ний и замены опорных частей без устройства временных 
опор с установкой домкратов сверху опоры.

2.8. В автодорожных и городских мостах и в путепрово
дах с невысокими опорами допускается для подъемки про
летных строений учитывать возможность использования вре
менных опор, опирающихся на грунт или фундамент по
стоянной опоры.

3. РАСПОЛОЖЕНИЕ ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ
3.1. Под опорным узлом балок или плит пролетного 

строения вдоль оси моста необходимо располагать только 
одну опорную часть, а поперек оси моста допускается рас
полагать несколько одинаковых опорных частей при условии 
обеспечения равномерной передачи на них опорной реакции.

3.2. Пролетные строения в автодорожных и городских 
мостах допускается устанавливать на резиновые, резинофто
ропластовые и стаканные подвижные опорные части, не име
ющие анкерного крепления к опорам и пролетным строе
ниям.

Опорные части автодорожных и городских мостов в сей
смических районах, как правило, должны быть заанкерены 
в пролетных строениях и опорах.

В каждом опорном ряду (поперек оси моста) одну из ре
зинофторопластовых или стаканных подвижных опорных час
тей предусматривают линейно-подвижной или же, для ис
ключения поперечного смещения пролетного строения, уста
навливают упоры.

3.3. Разрезные пролетные строения железнодорожных 
мостов должны опираться одним концом на неподвижные, 
другим—на линейно-подвижные опорные части.

При применении в железнодорожных мостах резиновых 
или резинофторопластовых опорных частей в опорных узлах 
пролетных строений следует предусматривать специальные 
стальные детали—упоры, которые крепят к опорам и к про-
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летным строениям. Стаканные опорные части в железно
дорожных мостах необходимо крепить к опорам и к про
летным строениям анкерами.

3.4. Опорные части, как правило, должны располагаться 
горизонтально. Стальные клиновидные прокладки, исполь
зуемые в мостах, расположенных на уклонах, надлежит 
устанавливать на резиновые опорные части.

В мостах, расположенных на уклоне, пролетные строения 
которых передают опорам горизонтальные усилия через не
подвижные опорные части или упоры, допускается опорные- 
части располагать на уклоне, равном уклону пролетных 
строений.

В автодорожных и городских мостах, пролетные строения 
которых располагаются на ригеле, имеющем поперечный» 
уклон относительно оси моста в обе стороны, и состоят из- 
объединенных друг с другом в поперечном направлении ба
лок и плит, допускается устанавливать резиновые опорные- 
части на подферменные площадки, имеющие уклон, равный! 
поперечному уклону проезжей части моста.

4. РЕЗИНОВЫЕ ОПОРНЫЕ ЧАСТИ

Особенности конструкции
4.1. Резиновые опорные части подразделяют на три видаг 

обычные (рис. 1,а), составные по высоте (рис. 1,6) и анке-

Рис. 1. Резиновые опорные части: 
а—опорная часть; б—то же, составная по высоте; в—то же, анкеруе- 
мая в пролетном строении и опоре; г—резиновая опорная часть для 
мостов, эксплуатирующихся при низких отрицательных тем «тературах; 
/—резина НО-68-1; 2—промежуточные стальные листы; 3—стальная 
шпонка; 4—утолщенные наружные стальные листы; 5—закладная де

таль пролетного строения; б—резина ИРП-1347
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руемые в пролетных строениях и опорах (рис. 1,в). Резино
вые опорные части, изготавливаемые из резины ИРП-1347, 
имеют боковую защитную оболочку из резины НО-68-1 
(рис. 1, г ).

4.2. Форма резиновых опорных частей в плане должна 
быть прямоугольной или круглой, а стороны прямоугольных 
или диаметр круглых опорных частей должны приниматься 
кратными 50 мм; наименьший размер стороны опорной части 
в плане—100 мм.

4.3. Толщину верхнего и нижнего наружных слоев рези
ны в опорных частях необходимо принимать не более 5 мм, 
толщину промежуточных слоев—кратной 1 мм, толщину бо
кового защитного слоя резины—равной 6 мм.

В опорных частях, изготавливаемых из резины марки 
МРП-1347, боковой защитный слой следует выполнять из 
резины марки НО-68-1.

4.4. Толщина листов стали в опорных частях должна 
«быть не менее 2 мм, а при толщине промежуточных слоев 
резины 9—12 мм—равной Змм и при толщине более 12 мм— 
равной 4 мм; толщина наружных листов стали—не менее 
£ мм. Стальные клиновидные прокладки должны иметь тол
щину не менее 6 мм.

4.5. Составные по высоте опорные части объединяют друг 
с другом стальными шпонками (рис. 1).

Нагрузки и воздействия
4.6. При проектировании опорных частей нагрузки и воз

действия следует определять по главам СНиП на мосты и 
трубы, на строительную климатологию и геофизику, на 
строительство в сейсмических районах и в соответствии с на
стоящим разделом Инструкции.

4.7. Угловые деформации (углы поворота) опорных 
частей, вызываемые (в пределах допусков, установ
ленных СНиПом по проектированию мостов и труб и 
ТУ 38-105-1299—79) строительным подъемом балок, откло
нениями поверхности подферменных площадок от проектного 
положения, непараллельностью нижней и верхней поверх
ностей резиновых опорных частей, а также отклонениями от
меток подферменных площадок от проектных, в сумме с дол
говременными угловыми деформациями, являющимися след
ствием угловых перемещений опорных узлов железобетон
ных пролетных строений, вызванных ползучестью и усадкой 
бетона при установке балок (плит) непосредственно на ре-
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зиновые опорные части, допускается принимать равными 
0,01 рад. для железобетонных ребристых и плитных пролет
ных строений с напрягаемой арматурой и для ребристых 
пролетных строений с ненапрягаемой арматурой. Для сталь
ных и деревянных из клееной древесины балок и плит же
лезобетонных пролетных строений с ненапрягаемой армату
рой указанные суммарные угловые деформации допускается 
принимать равными 0,005 рад.

4.8. Угол поворота опорных узлов пролетных строений 
или балок, расположенных на уклоне, при их установке на 
резиновые опорные части через слой цементного или поли
мерного раствора не учитывают, а в случае установки балок 
или плит пролетных строений непосредственно на резиновые 
опорные части принимают равным уклону пролетного 
строения, в сумме с углом поворота, принимаемому по 
п. 4.6.

Расчетные характеристики
4.9. Расчетное сопротивление резиновых опорных частей 

при осевом сжатии следует принимать по табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Мосты
Относительная 

высота опорной 
части

Расчетное сопротив
ление при осевом 
сжатии резиновой 
опорной части Дс» 

МПа

Автодорожные и городские <0,25 15
0,35 10
0,45 7,5

Железнодорожные <0,2 12
0,3 8

П р и м е ч а н и я .  1. Относительная высота опорной части—это 
отношение суммарной толщины всех слоев резины к наименьшему 
размеру опорной части в плане.

2. Промежуточные значения расчетных сопротивлений прини
мают по интерполяции.

4.10. Расчетные сопротивления резины сдвигу при вне- 
центренном сжатии опорных частей со сдвигом следует при
нимать: для резины марки ИРП-1347 R .=4,0 МПа, марки 
НО-68-1 Я, =4,5 МПа.
10



4.11. Деформация (тангенс угла) сдвига опорных частей 
при действии горизонтальных нагрузок и воздействий не 
должна превышать величин, указанных в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Нагрузки и воздействия
Обозначе

Величина тангенса угла 
сдвига резиновой опорной 

части в мостах
ние угла 
сдвига авто

дорожных и 
городских

железно
дорожных

Постоянные +  перепад температуры 
(статические) ............................ . 0,7 0,6

Временные (динамические) . . . ^ v ,n 0,3 0,2
Статические 4* динамические . . . tgv„ 0,9 0,7

Значение тангенса угла сдвига опорных частей, заанке- 
ренных в пролетных строениях и опорах, при учете сейсми
ческой нагрузки, принимают не более 2,0.

4.12. Вертикальная деформация опорных частей от вре
менной подвижной нормативной нагрузки в железнодорож
ных мостах должна быть не более 1 мм.

4.13. При нормальном напряжении в опорной части от 
расчетной осевой нагрузки ad>0,5Rc, расчетный угол пово
рота одного промежуточного слоя резины опорных частей 
следует определять по формуле

Зса /?с 
Р cfl Gg при Р =

ab
2с(а+6)

где с—толщина промежуточного слоя резины;
R c—расчетное сопротивление при осевом сжатии, при

нимаемое по табл. 2;
(3—коэффициент формы опорной части;

Gg—статический модуль сдвига резины при t ——20°С, 
принимаемый по табл. 4; 

а—размер опорной части вдоль оси моста;
Ь—размер опорной части поперек оси моста.

4.14. Модуль упругости опорных частей при сжатии 
в диапазоне напряжения от ЗМПа до расчетного значения 
следует определять по формулам:

11



при действии временной нагрузки
Е„=40Gv,t ( р - 2,5);

Т а б л и ц а  4

Нагрузки и воздействия

Услов
ное

обозна
чение

модуля

Величина модуля сдвига резины, 
МПа при температуре, °С

- 2 0  и 
выше -3 0 —40 -5 0 —55

Резина марки ИРП-1347
Постоянные или пере

пад температуры 
(статические) . . . 0,7 0,7 0,7 0,8

Временные (динамиче
ские) ............................ GV,t 0,9 1,0 1,4 2,2

Резина марки НО-68-1
Постоянные или пере

пад температуры 
(статические) . . . 0,9 1,1 1,3 —

Временные (динамиче
ские) ....................... G V ,t 1,8 2,5 4,0 —

П р и м е ч а н и е .  Промежуточные значения принимают по ин
терполяции.

при дей стви и  п остоянной  н а гр у зк и

E g = 4 0 G git (Р  —  2 ,5 ) ,

гд е  GVtt, G g>t— со о т ве т ст ве н н о  ди н ам и чески й  и стати чески й  
м одули с д в и га  р ези ны  при тем п ер ату р е jf°C .

4 .1 5 . К оэф ф ициент трени я рези ны  по стал и  и бетон у  с л е 
д у е т  при ни м ать по т а б л . 5.

Т а б л и ц а  5

Материал 
контакт
ной по

верхности

Нормальное 
напряже
ние, МПа

Коэффициент трения резины при температуре, °С

—10 и выше —30 - 5 0 —55

Резина марки НО-68-1
Сталь 2 0,18 0,22 0,25 —

3 0,13 0,19 0,21 —

5 0,09 0,16 0,20 —

10 0,06 0,11 0,18 —

15 0,05 0,08 0,12 —
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Продолжение табл. 5

Материал 
контакт
ной по

верхности

Нормальное 
напряже
ние, МПа

Коэффициент трения резины при температуре, °С

—10 и выше —30 —50 —55

Бетон 2 0,50 0,54 0,58 _
3 0,39 0,46 0,52 —

5 0,28 0,38 0,48 —
10 0,16 0,27 0,41 —

15 0,14 0,25 0,36 —

Iуезина марки ИРП-1347
Сталь 2 0,57 0,66 0,74 0,77

и бетон 3 0,45 0,55 0,65 0,67
5 0,33 0,45 0,57 0,60

10 0,22 0,38 0,54 0,58
15 0,16 0,32 0,52 0,58

П р и м е ч а н и е .  Промежуточные значения принимают по ин
терполяции.

Расчет на прочность
4.16 . Н орм альны е напряж ения в опорной части  от р асчет

ной осевой н агр узки  сл ед ует оп ределять по ф орм уле

1де F  d— вер ти кал ьн ая  опорная реакция от расчетной осевой 
н агр узки ;

А — п лощ адь резиновой опорной части ;
R c — расчетное сопротивление при осевом  сж атии, при

нимаем ое по т а б л .2;
т — коэффициент, учиты ваю щ ий особенности и зго то вл е

ния, принимаемый равны м  1,0 дл я рези новы х опор
ны х частей , и зготовленны х на заво д е  резинотехниче
ски х изделий, и равны м  0 ,7  для и зготовленны х на 
несп ец и али зи рованны х предприятиях.

4 .17 . К асател ьн ы е напряж ения, возникаю щ ие в резине 
опорной части  от р асчетн ы х н агр узо к , долж ны  у д о вл етво р я ть 
услови ю
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где тv,a\ th,d—касательные напряжения соответственно от 
расчетной осевой и горизонтальной нагрузки; 

х ь а—касательные напряжения, возникающие в ре
зультате поворота верхней плоскости опорной 
части относительно нижней от расчетных на
грузок и поворота, учитываемого по пп. 4.6 
и 4.7.

Касательные напряжения от расчетной осевой нагрузки 
следует определять по формуле

Т» ,d
1,5 F g

РА
Касательные напряжения от расчетной горизонтальной 

нагрузки определяют по формуле

Fft,d + F d  sin i  . n  5d
th ,d  = --------- ------------h v g  — -  ,

A s h

где Fh,d—расчетное усилие от торможения или силы тяги, 
ветра, центробежной силы; 

i—угол уклона пролетного строения;
Gg—статический модуль сдвига при температуре 

f = —20°С (см. табл. 4);
bd—линейное перемещение опорного узла пролетного 

строения от расчетного перепада температуры, 
ползучести и усадки бетона и расчетной временной 
подвижной нагрузки; 

h—суммарная толщина слоев резины.
Касательные напряжения в резине от расчетных нагру

зок при повороте вдоль моста верхней плоскости опорной 
части относительно нижней следует определять по формуле

—  Gga 4

V \ d  =  ПРИ d + $ v , d - m i+ O i + ‘$0,

где д—угол поворота резиновой опорной части от рас
четных нагрузок;

п—число слоев резины в опорной части;
§Vtd—угол поворота опорной части соответственно от 

расчетной постоянной и временной подвижной 
нагрузки;

т—коэффициент условий работы, принимаемый рав
ным 1,0 для автодорожных и городских мостов и 
равным 1,2 для железнодорожных;
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— угол поворота, равный уклону пролетного строе
ния;

Оо— начальный угол поворота (см. п. 4 .7 ) .
Пр и ме ч а н и е .  В опорных частях с толщиной наружных 

слоев резины 5 мм при толщине промежуточных слоев резины до 
10 мм включительно допускается принимать п равным числу всех 
слоев резины. При толщине промежуточных слоев резины от 10 до 
15 мм допускается два наружных слоя резины толщиной по 5 мм 
учитывать в расчете как один промежуточный соответствующей 
толщины. При толщине промежуточных слоев более 15 мм допус
кается принимать п равным их числу, без учета наружных слоев 
резины.

Определение деформаций и перемещений

4.18. Деформацию сж атия резиновых опорных частей ж е
лезнодорож ных мостов от временной подвижной норматив
ной нагрузки определяют по формуле

bP9tn
EVA < 1 ММ,

где F Vtn — вертикальная опорная реакция от нормативной 
временной подвижной нагрузки.

4.19. Тангенс угла сдвига опорной части, являю щ егося 
следствием смещения опорного узла пролетного строения от
носительно опоры при воздействии постоянных нагрузок и 
температуры, необходимо определять по формуле

t,n F g,n sin j
A Qg <  tgtg.n.

где b t ,n — линейное перемещение опорного узл а от норматив- 
ного перепада температуры, усадки и ползучести 
бетона;

F g tn— вертикальная опорная реакция от нормативной по
стоянной нагрузки;

tg 'te,*— угол сдвига, принимаемый по табл. 3.
Тангенс угла сдвига опорной части при действии на нее 

нормативной временной нагрузки определяют по формуле

t g v h “  ^  Тv ,n ,АО 0
где 6 Vtn— линейное перемещение опорного узла вследствие 

поворота опорного узла пролетного строения от 
нормативной временной подвижной нагрузки;

15



F h ,n —нормативное усилие от торможения или силы тяги, 
ветра, центробежной силы;

Fv, п—вертикальная опорная реакция от нормативной вре
менной подвижной нагрузки; 

я—тангенс угла сдвига, принимаемый по табл. 3. 
Тангенс угла сдвига от действия суммарных нормативных 

постоянных и временных нагрузок определяют по формуле
tgT* +  tgT*<tg?«.

4.20. Отсутствие зазоров в зоне контакта опорных частей 
с элементами пролетных строений и опор следует обеспечи- 
ьать выполнением следующего условия:

л +  я m i +  ^  л_ <  ,

где Ф*,п; '0V, п—угол поворота опорной части соответственно 
от нормативной постоянной и временной по
движной нагрузки;

—расчетный угол поворота одного промежу
точного слоя резины (см. п. 4.13); 

mi—коэффициент условий работы, принимаемый 
равным 1 для автодорожных и городских 
мостов и равным 1,2 для железнодорожных.

4.21. Если поворот или сдвиг происходит в направлении 
двух сторон опорной части, то результирующее напряжение- 
и углы сдвига рассчитывают как вектор.

4.22. Для предотвращения возможности скольжения про
летных строений по опорным частям и опорных частей по 
опорам, должны быть соблюдены условия

Q

F g ,
<0,9; Qi

FdV-t
<0,9;

при Q= °.5V i + V a
h +  sini;

Q , =  M l 2 . A  Ge, t +  Fd si n i +  Fh,a,

где Fg,d—вертикальная опорная реакция от расчетной по
стоянной нагрузки;

р ,— коэффициент трения резины при расчетной отрица
тельной температуре, принимаемый по табл. 5;

Fd—вертикальная опорная реакция от расчетной на
грузки;
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8*,i; 8fft 2 —линейное перемещение опорного узла пролетного 
строения соответственно от усадки и ползучести 
бетона и от расчетного перепада температуры;

Ggyt—статический модуль сдвига резины при темпера
туре f  С;

Fh.d—усилие от торможения или силы тяги, ветра и 
центробежной силы.

При od<20  МПа и невозможности соблюдения требова
ний п. 4.22 следует предусматривать специальные конструк
тивные меры, исключающие скольжение резиновой опорной: 
части и пролетного строения.

Определение усилий, вызываемых деформациями 
опорных частей

4.23. При деформации резиновых опорных частей, вызы
ваемых поворотом опорных узлов в вертикальной плоскости, 
параллельной оси пролетных строений, в них возникает пере
дающийся опорам реактивный момент, определяемый по фор
муле

■Мр =  k~&n~ d +  ~Q 'Jt ' d) +

где M0—условный начальный момент, равный 0,004 МЫ • м; 
k\—коэффициент, зависящий от отношения размеров а 

и Ь:

6/а 0,5 0,67 0,75 1,3 1,5 2,0

*i 55 47 42 23 22 20

4.24. В железнодорожных мостах горизонтальное про
дольное усилие от торможения или силы тяги, а также гори
зонтальная составляющая опорной реакции от вертикальной 
нагрузки в мостах, расположенных на уклоне, передаются 
только на неподвижные опорные части.

Горизонтальное продольное усилие в опорах мостоз с ре
зиновыми опорными частями определяют, как правило, с уче
том гибкости опор и жесткости опорных частей при сдвиге.

Горизонтальное продольное усилие, возникающее в не
подвижных, линейно-подвижных и подвижных резиновых 
опорных частях вследствие перемещений опорных узлов про-
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летного строения от действия усадки и ползучести бетона и 
перепада температуры, определяется по формуле

F ,.a  =

тде 6t,d— линейное перемещение опорного узла пролетного 
строения относительно опоры от расчетного пере
пада температуры, ползучести и усадки бетона. 

Поперечные нагрузки от ударов подвижной нагрузки и 
центробежной силы воспринимаются неподвижными и линей
но-подвижными опорными частями.

5. СТАКАННЫЕ ОПОРНЫЕ ЧАСТИ

5.1. Стаканные опорные части подразделяют на три вида: 
неподвижные, линейно-подвижные, подвижные (рис. 2 ) .

5.2. Диаметр крышки стаканных опорных частей должен 
быть меньше диаметра стакана на 0,5 мм, а при расчетном 
угл е поворота крышка должна входить в стакан не менее 
чем на 10 мм. Толщина дна стакана— не менее 12 мм.

/ г з i 5 6 ю и п а

Рис. 2. Стаканные опорные части:
Л—подвижная; б—линейно-подвижная; в—неподвижная с анкерным креп
лением; г—неподвижная без анкерного крепления; /—верхняя плита; 
J?—лист из полированной нержавеющей стали; 3—фторопластовая про
кладка; 4—крышка; б—резиновая прокладка; 6—стальное кольцо;
7—уплотнительные шайбы; S—дно опорной части; 9—регулировочные 
болты; /0—фартук; / / —монтажные болты; /2—направляющий элемент 
стакана; 13—направляющий элемент верхней плиты; 14—анкерная шпон

ка; /5—анкерные болты

5.3. Резиновую прокладку изготавливают из резины мар
ки И РП -1347; необходимая толщина прокладки— '/is диамет
ра стакана, но не менее 20 мм, а диаметр на 3 ± 1  мм меньше
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диаметра стакана. По периметру прокладки необходимо вы
полнить паз, в котором располагают медные или латунные 
уплотнительные шайбы; ширина паза—на 1—2 мм меньше 
ширины уплотнительных шайб, а высота на 1—2 мм больше 
суммарной высоты шайб (рис. 3).

Вис. 3. Узел сопряжения крышки со стаканом:
?—стальное кольцо; 2—крышка опорной части; Ъ—уплот
нительные шайбы; 4—резиновая прокладка; 5—дно опор

ной части

1 г  з

Резиновые прокладки должны иметь углубления (аккуму
ляторы смазки) на верхней и нижней сторонах площадью, 
равной 20—30% их площади, и глубиной 1—2 мм. При 
диаметре резиновой прокладки более 500 мм и толщине 
■60 мм она может быть составной в плане и по высоте.

Для смазки резиновых прокладок используют смазку 
мостол.

5.4. Медные уплотнительные шайбы представляют собой 
кольцо с одним разрезом, расположенным под углом 45° 
к оси шайбы. Шайбы толщиной не менее 2 мм и шириной 

ие менее 10 мм с внутренней стороны могут иметь надрезы 
высотой не более 3 мм, которые выполняют с шагом до 
30 мм.

Шайбы плотно сопрягают с внутренними стенками обой
мы. Зазор между уплотнительной шайбой и стенками ста
кана должен быть не более 0,1 мм. Места разреза уплотни
тельных шайб следует взаимно смещать. Зазор между смеж
ными концами установленных в опорную часть уплотнитель
ных шайб не должен быть более 0,5 мм.

5.5. Внутреннюю поверхность стаканных опорных частей 
я  уплотнительные шайбы необходимо покрывать эмалью, 
дающей глянцевую поверхность.

5.6. Стаканные опорные части железнодорожных мостов 
обеспечивают приспособлениями для анкеровки их в пролет
ном строении и опорах. Стаканные опорные части анкеруют 
без сварки.

5.7. Ось линейно-подвижных опорных частей должна быть 
отмечена на их верхней поверхности двумя отверстиями диа
метром 3 мм, глубиной 6 мм.
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На подвижных и линейно-подвижных опорных частях ука
зывают величину допускаемых ими линейных перемещений 
и величину предварительного смещения элемента опорной 
части, прикрепленного к пролетному строению (верхней 
плите), относительно элемента (стакана), прикрепленного 
к опоре и выполненного до установки пролетного строения 
или балок на опорные части.

5.8. Антифрикционные фторопластовые прокладки укла
дывают в выточки, имеющиеся в крышке. Края выточек дол
жны быть перпендикулярными к плоскости крышек. Не до
пускается скругление углов выточек.

5.9. Толщина фторопластовых прокладок должна быть не 
менее 4 мм. Прокладки заглубляют в выточки на половину 
их толщины. Высоту выступающей части фторопластовых 
прокладок принимают по табл. 6.

Т а б л и ц а  6

Диаметр крышки 
опорной части, мм

Толщина фторо
пластовой прокладки, 

мм
Высота выступающей 
части фторопластовой 

прокладки, мм

4,0 о+0,2 
■*“—0,2

< 6 0 0 4,5 9+0,3
^—0,2

6 0 0 -1 2 0 0 5,0 9 с+0,4 
0,2

> 1200 6,0 о п+0,6 
°*и—0,2

5.10. Фторопластовые прокладки должны иметь замкну
тые канавки глубиной до 1 мм, заполняемые смазкой 
ЦИАТИМ-221 (ГОСТ 9433—80). Канавки выполняют штам
повкой в холодном или горячем состоянии. При штамповке 
в горячем состоянии температура фторопластовых прокладок 
должна быть менее 200°С. Площадь канавок для смазки 
должна составлять 10—20% площади фторопластовых про
кладок.

5.11. Фторопластовые прокладки в опорных частях при
меняют составными в плане с размером составной части не 
меньше 100 см2. Диаметр круглых фторопластовых прокладок 
(или ширина колец прокладок) должна быть меньше соот
ветствующих выточек на 0,5— 1 мм.

5.12. В качестве элемента, с которым контактируют фто
ропластовые прокладки, необходимо применять хромонике
левую с добавкой титана листовую полированную нержавею-
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щую сталь толщиной не менее 1 мм с шероховатостью 
i?z<0,5  по ГОСТ 2789—73 (СТ СЭВ 638-77).

При расчетном смещении опорного узла пролетного 
строения лист нержавеющей стали должен перекрывать анти
фрикционные прокладки с запасом 25 мм.

5.13. Между листом нержавеющей стали и верхней сталь
ной плитой должна быть предусмотрена диэлектрическая 
прокладка, в качестве которой может быть использована 

эпоксидная шпаклевка ЭП-00-10, армированная стеклосеткой.
Отсутствие электрического контакта между листом не

ржавеющей стали и элементами из обычной стали следует 
проверять на пробой электротоком при напряжении 12 В.

Между листом нержавеющей стали и верхней плитой не 
должно быть воздушных полостей. Их отсутствие проверяют 
простукиванием. Лист нержавеющей стали через диэлектри
ческую прокладку прикрепляют к опорному листу капроло- 
новыми или фторопластовыми болтами.

5.14. Стаканные опорные части должны иметь ручки и 
другие приспособления, необходимые для транспортирова
ния. Подвижные и линейно-подвижные опорные части 
должны иметь также регулировочные болты, необходимые 
для их установки в проектное положение.

Зазоры между крышкой и кольцом стакана неподвижных 
опорных частей, а также между верхним опорным листом и 
кольцом стакана подвижных и линейно-подвижных опорных 
частей защищают от пыли и грязи фартуком, изготовленным 
из эластоискожи—Т по ТУ 17-21-39-24—81 или из резины 
НО-68-1.

5.15. Конструкция стаканных опорных частей должна пре
дусматривать взаимное монтажное крепление отдельных эле
ментов, составляющих опорную часть.

Расчетные характеристики
5.16. Расчетное сопротивление при осевом сжатии рези

новой прокладки в стальном стакане Rc принимают равным 
25 МПа, при осевом R n и внецентренном Rm сжатии фторо
пластовых прокладок, расположенных в выточках согласно 
требованиям п. 5.9 настоящей Инструкции,—соответственно 
30 и 40 МПа.

5.17. Расчетный коэффициент трения \х фторопластовых 
прокладок, контактирующих со стальным полированным лис
том, принимают по табл. 7.
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Т а б л и ц а  7

Осевое напряжение 
во фторопластовых 
прокладках. МПа

Коэффициенты трения при температуре, °С
-10 и выше - 50

Р max | tumin Ч̂пах ^min

10 0,085 0,03 0,12 0,045
20 0,05 0,015 0,075 0,030

30 и более 0,035 0,01 0,06 0,020

П р и м е ч а н и я .  1. Для промежуточных значений температур 
и напряжений значения коэффициентов трения принимают по ин
терполяции.

2. Устойчивость положения конструкции против опрокидывания 
и скольжения определяют при p min~0.

Коэффициент трения фторопластовых прокладок, устанав
ливаемых в упорах, предотвращающих смещение пролетного 
строения в горизонтальном направлении, принимают незави
симо от температуры равным цтах=0»07 и ртй,=0.

Определение усилий и напряжений
5.18. Нормальные напряжения в резиновых прокладках 

от расчетной опорной реакции определяют по формуле

где Aj—площадь резиновой прокладки;
Rp—расчетное сопротивление резиновой прокладки при 

осевом сжатии (см. п. 5.16).
5.19. Реактивный момент, возникающий в стаканных 

опорных частях, следует определять по формуле
M = kGg' td3 при £ = 8,3(1 +O,O90d)tg'0'+O,15,

где k—коэффициент, учитывающий особенность работы ре
зиновой прокладки £min = 0,3£;

Gg,t—статический модуль сдвига резиновой прокладки при 
температуре f  С, МПа (см. табл. 4); 

d—внутренний диаметр стального стакана, м; 
ad—нормальное напряжение в резиновой прокладке от 

расчетной осевой нагрузки, МПа;
Ф—угол поворота опорного узла пролетного строения от 

расчетных нагрузок и воздействий, град.
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5.20. Нормальные напряжения во фторопластовых 
кладках следует определять по формулам: 

осевые:

про-

краевые:
в "т*- +  -= г < Я .Ао ИТо

М

где Fd—вертикальная опорная реакция от расчетной осевой 
нагрузки;

Аг—площадь фторопластовых прокладок;
М—реактивный момент от суммарной расчетной нагруз

ки (см. п. 5.19);
W2—момент сопротивления фторопластовых прокладок; 

/?„; Rm—расчетное сопротивление фторопластовых прокла
док соответственно при осевом и внецентренном 
сжатии (см. п. 5.16).

5.21. Силу трения в опорных частях определяют по фор
муле

F^^uFj /n ,
где р—коэффициент трения при температуре f  С, определяе

мый по табл. 7;
т—коэффициент условий работы, учитывающий длитель

ность действия на опорную часть нагрузок и воз
действий.

При характере действия нагрузок или воздействия, близ
ком к ударному (воздействие временных подвижных и сейс
мических нагрузок), коэффициент т принимают равным 2. 
При длительном действии нагрузок и воздействий (постоян
ные, ветровые, перепад температуры) коэффициент т прини
мают равным 1. При воздействии строительных и ледовых 
нагрузок, а также нагрузки от навала судов значение m = 1 
или т = 2 относят к случаям, когда данная нагрузка увели
чивает (уменьшает) суммарное воздействие на рассчитывае
мый элемент моста и приводит по расчету к более неблаго
приятным результатам.

Расчет стальных элементов стаканных опорных частей 
и сопрягающихся с ними элементов опор 

и пролетных строений
5.22. Стальную обойму рассчитывают на внутреннее гид

ростатическое давление как толстостенную трубу без учета
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работы дна. При расчете стальной обоймы без учета вынос
ливости гидростатическое давление принимают оавным 
30 МПа.

5.23. Горизонтальная нагрузка передается от пролетного 
строения опорам через крышку, объединяющую верхние и 
нижние элементы опорной части. Горизонтальную силу, пе
редаваемую крышкой, допускается принимать распределен
ной по параболе на половине окружности кольца.

5 24. При расчете сварных швов между кольцом и дном 
■стакана следует учитывать совместное действие гидростати
ческого давления и горизонтальной нагрузки от внешних 
сил.

5.25. Сечения элементов опорных узлов пролетных строе
ний в месте их опирания на стаканные опорные части долж
ны быть рассчитаны на гидростатическое реактивное давле
ние резины с учетом смещения в стадии эксплуатации равно
действующей опорной реакции относительно оси опорных 
узлов пролетных строений.

6. РЕЗИНОФТОРОПЛАСТОВЫЕ ОПОРНЫЕ ЧАСТИ
6.1. Стальной лист с выточками, в которых располагают

ся фторопластовые прокладки, может быть привулканизован 
к резиновой опорной части при ее изготовлении или свобод
но располагаться на ней. Для предотвращения смещения 
стальной лист, свободно расположенный на резиновой опор
ной части, должен по периметру иметь ограничители 
(рис. 4) высотой не менее 10 мм.

6.2. Расчет резиновой опорной части, являющейся де
талью резинофторопластовой опорной части на нормальные 
нагрузки, а также на нагрузки, вызывающие поворот верх
ней плоскости опорной части относительно нижней, выпол
няют в соответствии с указаниями, приведенными в разд. 4. 
Касательные напряжения, горизонтальные усилия и дефор
мации определяют по формулам:

Тангенс угла сдвига резиновой опорной части от норма
тивной постоянной нагрузки

tg1' = 7 5 “ 7 < tg
Тангенс угла сдвига резиновой опорной части от норма

тивной подвижной временной нагрузки



Касательные напряжения от расчетной горизонтальной 
нагрузки

где р— коэффициент трения фторопласта, принимаемый по
та бл. 7;

Fg.u— вертикальная опорная реакция от нормативной по
стоянной нагрузки;

Fv.a— вертикальная опорная реакция от нормативной вре
менной подвижной нагрузки;

F d— вертикальная опорная реакция от расчетной осевой 
нагрузки;

А— площадь резиновой опорной части;
Gg, t — статический модуль сдвига резины опорной части при 

температуре t (см. табл. 4 ) ;
Gv, t —динамический модуль сдвига резины опорной части 

при температуре t (см. табл. 4 ).
Расчет фторопластовых прокладок выполняют на воздей

ствие реактивного момента, определяемого согласно п. 4.23, 
и нормальных напряжений— согласно п. 5.20 с учетом расчет
ного сопротивления фторопластовых прокладок, приведенно
го в п. 5.16.

Рис. 4. Резинофторопластовые опорные части:
в—подвижная с резиновой опорной частью, имеющей один наруж
ный утолщенный стальной лист; б—подвижная с обычной резино
вой опорной частью; в—линейно-подвижная с обычной опорной 
частью; I—верхний стальной лист; 2—лист из полированной не
ржавеющей стали; 3—фторопластовая прокладка; резиновая 
опорная часть; 5—фартук; 6—фиксатор; 7—нижний стальной лист; 
8—упор; 9—стальной лист, привулканизованный к опорной части



6.3. Стальной лист, расположенный между фторопласто
выми прокладками и резиновой опорной частью, следует рас
считывать на изгиб с учетом действия равномерно распреде
ленных нагрузок с одной стороны от резиновой опорной час
ти, а с другой стороны—от фторопластовых прокладок.

7. УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ И ЭЛЕМЕНТОВ 
ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ

Общие требования
7.1. При установке полимерных опорных частей на опоры, 

а также балок и пролетных строений на опорные части сле
дует обеспечивать плотное без зазоров опирание опорных 
частей на опоры и элементов пролетных строений на опор
ные части.

Не допускается установка неанкеруемых опорных частей 
на подсыпку из сухого цемента.

7.2. Масляные пятна на подферменных площадках в мес
тах установки полимерных опорных частей необходимо 
удалить. Перед заполнением зазоров между опорной частью 
и опорной площадкой балок и пролетных строений контакти
рующую с раствором поверхность бетона следует обильно 
увлажнять.

На опорных площадках балок и пролетных строений или 
блоков необходимо наплывы бетона удалить и раковины за
делать (см. п. 2.4).

7.3. Установку пролетных строений и балок на полимерные 
опорные части, омоноличивание температурно-неразрезных 
пролетных строений и замыкание неразрезных пролетных 
строений надлежит выполнять в последовательности и в диа
пазоне температур, указанных в проекте.

Не допускается крепить полимерные опорные части к про
летным строениям и опорам сваркой.

7.4. Опускать пролетные строения, балки и блоки на опор
ные части следует строго вертикально. Взаимное превышение 
опорных узлов конструкций, опускаемых на полиспастах, не 
должно быть более 0,01 их длины. Нельзя поворачивать 
балки, пролетные строения и блоки в плане после их уста
новки на опорную часть.

7.5. При установке опорных частей и элементов пролет
ных строений на них в общих журналах производства работ 
следует указывать: дату установки балок или пролетных 
строений, а также замыкания конструкции; положение в пла-
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не относительно подферменных и опорных площадок; нали
чие предварительной регулировки стаканных подвижных и 
резинофторопластовых опорных частей; номер партии опор
ных частей и название завода-изготовителя.

Резиновые опорные части
7.6. На поверхности резиновых опорных частей не долж

но быть раковин, трещин, надрывов. Торцы стальных листов 
должны быть закрыты (при изготовлении) защитным слоем 
резины или герметика.

7.7. Опорные части устанавливают на ригели, насадки 
или подферменные площадки через слой цементного или по
лимерного раствора, которым выравнивают их поверхность. 
Отклонение выровненной поверхности от горизонтального 
(проектного) положения не должно превышать 1%0, а мест
ные неровности—1 мм.

7.8. Балки и пролетные строения следует устанавливать 
согласно указаниям проекта непосредственно на резиновые 
опорные части или с использованием клиновидных стальных 
прокладок, которые должны иметь уклон, равный уклону 
пролетного строения.

7.9. В плоскости сопряжения опорных частей с опорами 
к пролетными строениями или балками не должно быть за
зоров.

Стаканные опорные части
7.10. Подвижные и линейно-подвижные стаканные опор

ные части устанавливают на слой цементного или полимер
ного раствора по уровню, так чтобы верхняя плита и дно 
стакана были расположены в горизонтальной плоскости с от
клонением не больше 1%о. Линейно-подвижные опорные час
ти усганавливаюг так, чтобы проектное направление линей
ного перемещения опорного узла пролетного строения сов
падало с направлением возможного линейного перемещения 
опорной части. Отклонение оси линейно-подвижной опорной 
части от направления проектного перемещения опорного узла 
пролетного строения не должно превышать 5°/<ю. При уста
новке подвижных и линейно-подвижных опорных частей не
обходимо фиксировать несмываемой краской взаимное на
чальное положение элементов опорных частей, прикреплен
ных к пролетным строениям и опорам.

Горизонтальное положение подвижных и линейно-подвиж
ных опорных частей обеспечивают регулировочными болта-
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ми. Ось линейно-подвижных опорных частей выверяют по ви
зирным отверстиям, имеющимся на верхней поверхности.

7.11. Стаканные неподвижные опорные части допускается 
устанавливать с уклоном, равным уклону пролетного строе
ния. Во всех случаях дно и крышка стаканных неподвижных 
опорных частей должны быть параллельны. Параллельность 
плоскостей, в которых расположено дно стакана и крышка, 
следует выдерживать, допуская погрешность не больше 2%0.

7.12. Неподвижные стаканные опорные части крепят за
ранее к опорным узлам пролетных строений балок и блоков. 
После установки указанных конструкций на опоры омоноли- 
чивают анкерные болты, крепящие опорные части к опорам, 
и затем заполняют цементным или полимерным раствором 
зазор между опорной частью и подферменной площадкой. 
Допускается заранее устанавливать опорные части на кли
нья. После установки пролетных строений или блоков на вре
менные прокладки силовое замыкание опорных частей с про
летным строением обеспечивают подбивкой клиньев, крепят 
опорные части к пролетному строению, бетонируют колодцы, 
в которых расположены анкерные болты, а затем заполняют 
зазор между опорной частью и подферменной площадкой.

7.13. Стальные пролетные строения устанавливают, как 
правило, с заранее прикрепленными к ним опорными частя
ми. В мостах, расположенных на уклоне, между опорной 
частью и пролетным строением устанавливают согласно ука
заниям проекта стальную клиновидную прокладку, которая 
обеспечивает горизонтальное расположение опорной части.

7.14. При установке балок или блоков на подвижные или 
линейно-подвижные опорные части должно быть предусмот
рено их временное крепление к опорам.

Резинофторопластовые опорные части
7.15. Резинофторопластовые опорные части устанавли

вают с учетом требований, предъявляемых к резиновым и 
стаканным опорным частям.

8. ПРИЕМКА ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
8.1. Опорные части осматривают при приемке сооружения 

в эксплуатацию и в сроки, предусмотренные руководствами 
по эксплуатации мостов.

При осмотре проверяют наличие резинового защитного 
слоя на торцах стальных армирующих листов, отсутствие
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в опорных частях трещин и раковин*, в бетоне подферменных 
и опорных площадках—трещин и других повреждений, а 
в элементах стальных пролетных строений, контактирующих 
с опорными частями,—местных изгибов и неровностей.

При приемке железнодорожных мостов с полимерными 
опорными частями, кроме того, следует замерить вертикаль
ные деформации опорных частей от временной подвижной 
нагрузки, которые не должны превышать 1 мм (см. п. 4.18).

8.2. Боковые стороны установленных опорных частей мо
гут иметь волнистую поверхность. Число горизонтально рас
положенных волн должно быть, как правило, равно числу 
слоев резины в опорной части. При этом гребень волны дол
жен располагаться примерно посередине каждого слоя рези
ны, а впадины—в месте расположения торцов стальных лис
тов, которыми армированы резиновые опорные части; высо
та гребня волны посередине стороны опорной части должна 
быть не более 1—2 мм, а боковые стороны опорных частей 
вблизи углов должны быть плоскими.

Угол наклона и направление сдвига боковых поверхностей 
опорных частей должны соответствовать указанным в про
екте.

8.3. Наличие клиновидного зазора между резиновой опор
ной частью и опорной площадкой пролетного строения или 
балки является, как правило, дефектом установки. Для 
устранения этого зазора следует поднять пролетное строение 
и ввести в зазор стальную клиновидную прокладку или же 
плоскую стальную прокладку, а затем заполнить зазор меж
ду стальной прокладкой и опорным узлом полимерным или 
цементным раствором.

8.4. Угол между плоскостями, в которых расположены 
нижний и верхний листы стаканных опорных частей, не дол
жен превышать установленного проектом. Величина угла 
определяется замером расстояния между этими плитами как 
вдоль, так и поперек оси моста.

* Горизонтальные трещины, появившиеся на боковых сторонах рези
новых опорных частей после сдачи моста в эксплуатацию глубиной 2— 
4 мм и длиной 30—40 мм, не снижают их прочности и долговечности.
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