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Продолжение табл. 1

ММ Справочные величины для осей U.

х — X У — У и — и С5X





С. 5 ГОСТ 8510-86

7. Отклонение от прямого угла при вершине не должно превышать 35'.
8. Притупление внешних углов полок (в том числе и угла при вершине) не контролируется. 
По требованию потребителя притупление внешних углов полок (в том числе и угла при

вершине) не должно превышать:
0,3 толщины полки — для уголков толщиной до 10 мм включ.;
3.0 — для уголков толщиной св. 10 до 15 мм включ.;
5.0 — для уголков толщиной св. 16 мм.
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