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С. 3 ГОСТ 10178-85

Продолжение табл. 2

Обозначение цемента Гарантированная



ГОСТ 10178-85 С. 4

цемент, изготовляемый на основе клинкера нормированного состава с содержанием трехкальциевого 
алюмината (СзА) в количестве не более 8 % по массе.
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